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ABSTRACT
Introduction and purpose:Introduction and purpose:  One of the major environmental pollutants found One of the major environmental pollutants found 
in the effluents of various industries, including textiles, is dye, which is highly in the effluents of various industries, including textiles, is dye, which is highly 
toxic to both humans and the environment. This research aimed to investigate toxic to both humans and the environment. This research aimed to investigate 
the photocatalytic removal of Acid Red 14 (AR14) dye from an aqueous solution the photocatalytic removal of Acid Red 14 (AR14) dye from an aqueous solution 
using a copper oxide-eggshell powder nanocomposite under visible light.using a copper oxide-eggshell powder nanocomposite under visible light.
Methods:Methods: Initially, the copper oxide-eggshell powder nanocomposite was  Initially, the copper oxide-eggshell powder nanocomposite was 
synthesized using the co-precipitation method. X-ray diffraction, field emission synthesized using the co-precipitation method. X-ray diffraction, field emission 
scanning electron microscopy, energy dispersive X-ray spectroscopy, and pH scanning electron microscopy, energy dispersive X-ray spectroscopy, and pH 
of the point of zero charge analyses were conducted to determine its structural of the point of zero charge analyses were conducted to determine its structural 
characteristics. Next, the effects of various parameters, such as solution pH, characteristics. Next, the effects of various parameters, such as solution pH, 
catalyst dosage, initial AR14 concentration, hydrogen peroxide concentration, catalyst dosage, initial AR14 concentration, hydrogen peroxide concentration, 
different gases, ionic types, process comparison, and recovery experiments, were different gases, ionic types, process comparison, and recovery experiments, were 
investigated. Finally, the residual concentration of AR14 was analyzed using a investigated. Finally, the residual concentration of AR14 was analyzed using a 
spectrophotometer at a wavelength of 515 nm.spectrophotometer at a wavelength of 515 nm.
Results: Results: The highest photocatalytic removal efficiency (99.99%) of AR14 The highest photocatalytic removal efficiency (99.99%) of AR14 
was achieved at a pH of 3, with an initial dye concentration of 20 mg Lwas achieved at a pH of 3, with an initial dye concentration of 20 mg L-1-1, a , a 
nanocomposite dosage of 0.4 g Lnanocomposite dosage of 0.4 g L-1-1, and a contact time of 60 minutes. The , and a contact time of 60 minutes. The 
efficiency of photocatalytic removal of AR14 decreased as the initial dye efficiency of photocatalytic removal of AR14 decreased as the initial dye 
concentration increased. When the initial AR14 concentration increased from 20 concentration increased. When the initial AR14 concentration increased from 20 
to 100 mg Lto 100 mg L-1-1, the first-order rate constant declined from 0.146 to 0.0048 min⁻¹, , the first-order rate constant declined from 0.146 to 0.0048 min⁻¹, 
and the electrical energy per order (Eand the electrical energy per order (EEOEO) increased from 3.94 to 120 kWh m) increased from 3.94 to 120 kWh m-3-3. . 
The efficiency of photocatalytic removal of AR14 increased with higher initial The efficiency of photocatalytic removal of AR14 increased with higher initial 
nanocomposite dosages and in the presence of different gases. Complete removal nanocomposite dosages and in the presence of different gases. Complete removal 
of AR14 dye was achieved at a hydrogen peroxide concentration of 25 mM and of AR14 dye was achieved at a hydrogen peroxide concentration of 25 mM and 
specific anion types. Additionally, the photocatalytic activity was maintained specific anion types. Additionally, the photocatalytic activity was maintained 
after eight consecutive cycles.after eight consecutive cycles.
Conclusion:Conclusion: The copper oxide-eggshell powder nanocomposite, being both  The copper oxide-eggshell powder nanocomposite, being both 
effective and environmentally friendly, can be used to remove AR14 dye from effective and environmentally friendly, can be used to remove AR14 dye from 
aqueous solutions under visible light.aqueous solutions under visible light.

Keywords:Keywords: Acid Red 14 Dye, Aqueous Solution, Copper Oxide-Eggshell  Acid Red 14 Dye, Aqueous Solution, Copper Oxide-Eggshell 
Powder, Kinetic, Nanocomposite, Visible LightPowder, Kinetic, Nanocomposite, Visible Light
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مقاله پژوهشی 	

سنتز نانوکامپوزیت اکسید مس-پودر پوسته تخم مرغ و تعیین کارایی آن در حذف رنگ اسید رد 
14 از محیط های آبی در حضور نور مرئی

جمله  از  مختلف،  پساب صنايع  در  كه  زيست  محيط  آلاينده‌هاي  رایج‌ترين  از  یکی  و هدف:  مقدمه 
نساجی وجود دارد، رنگ‌ها هستند كه براي انسان و محيط زيست، بسيار سمي است. هدف از اين پژوهش، 
نانوکامپوزیت  از  با استفاده  بررسي حذف فتوکاتالیستی رنگ اسید رد AR14( 14( از محیط‌های آبی 

اکسید مس - پودر پوسته تخم مرغ در حضور نور مرئی بوده است.
سنتز شد.  به روش هم‌رسوبی  مرغ  تخم  پوسته  پودر   - اکسید مس  نانوکامپوزیت  ابتدا  در  کار:  روش 
شد.  بررسی  آن  ساختاری  مشخصات  تعیین  برای   pHpzc و   EDX  ،FE-SEM  ،XRD آنالیزهای 
سپس، تاثیر پارامترهایی همچون pH محلول، مقدار نانوکاتالیست، غلظت اولیه رنگ اسید رد 14، غلظت 
هیدروژن پراکسید، گازهای مختلف، انواع آنیون‌ها، مقایسه فرایندها و آزمایش بازیافتی بررسی شد. در 

نهایت، غلظت باقي‌مانده رنگ نیز با دستگاه اسپكتروفتومتر در طول موج 515 نانومتر تعیین شد.
یافته‌ها: بیشترین کارایی حذف فتوکاتالیستی رنگ AR14 )99/99 %( در pH برابر با 3، غلظت اولیه 
برابر با mg L-1 20، مقدار اولیه نانوکامپوزیت برابر با g L-1 0/4 و زمان تماس برابر با 60 دقیقه به دست 
افزایش  با  اولیه رنگ، کاهش یافت.  افزایش غلظت  با   AR14 آمد. کارایی حذف فتوکاتالیستی رنگ 
 min-1 20  به 100، ضریب ثابت سینتیکی درجه‌ یک، از  mg L-1 غلظت اولیه‌ رنگ اسید رد 14، از
یافت. کارایی  افزایش  به 120،   3/94 kWh m-3 از  انرژی مصرفی  به 0/0048،کاهش و مقدار   0/146
حذف فتوکاتالیستی رنگ با افزایش مقدار اولیه کاتالیست و در حضور گازهای مختلف افزایش یافت. در 
حضور غلظت هیدروژن پراکسید تا 25 میلی مولار و انواع آنیون‌ها، حذف کامل رنگ AR14 انجام شد. 

افزون بر آن، فعالیت فتوکاتالیستی پس از 8 سیکل متوالی، بدون تغییر حفظ شد.
نتيجه‌گيري: نانوکامپوزیت اکسید مس - پودر پوسته تخم مرغ در حضور نور مرئی، به عنوان ماده‌ای 

موثر و دوست‌دار محیط زیست، می‌تواند در حذف رنگ اسید رد 14 از محیط‌های آبی به کار رود.

مرئی،  نور   ،14 رد  اسید  رنگ  نانوکامپوزیت،  مرغ،  تخم  پوسته  پودر   - اکسید مس  کلیدی:  کلمات 
محیط‌های آبی، سینتیک
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از محیط های آبی در حضور نور مرئی. مجله تحقیقات سلامت در جامعه، پاییز 1403؛10)3(: 1-18

مقدمه

به رنگ‌های سنتزی به طور وسیعی در صنایع نساجی، داروسازی،  و چرم  غذایی  آرایشی، صنایع  مواد  تولید  رنگ کردن کاغذ، 
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کار می‌روند. صنايع نساجي و رنگرزي، يكي از بزرگ‌ترين صنايع 
مصرف‌كننده آب هستند [5-1]. حدود ۲۸۰ هزار تن از رنگ‌های 
نساجی، سالانه در جهان وارد پساب صنایع نساجی می‌شود [1-4]. 
با توجه به نوع فرايند توليد بين  ميزان مصرف آب در اين صنايع 
250 - 25 مترمكعب به ازای هر تن محصول است. رنگ‌ها موادي 
با ساختار پيچيده هستند كه طي مراحل مختلف مانند رنگرزي و 
تكميل در صنعت نساجي به محيط زيست وارد مي شوند [1-4]. 
اسيدي،  دايركت،  راكتيو،  انواع  به  كاربردشان  اساس  بر  رنگ‌ها 
ديسپرس و كاتيوني تقسيم مي‌شوند [7 ,6 ,4-1]. رنگ‌های آزو 
یکی از بزرگ‌ترین گروه رنگ‌های سنتیتیک بوده که دارای یک 
یا تعداد بیشتری باند آزو هستند [8]. رنگ‌های آزو به دلیل حلالیت 
بالا، هزینه کم، پایداری و تنوع رنگی بسیار زیاد در انواع مختلفی 
به مخاطرات مربوط  با توجه  بنابراین،  استفاده می‌شوند؛  از صنایع 
مناسب  فرایندهای  اعمال  بدون  رنگی  فاضلاب‌های  رهاسازی  به 
تصفیه به محیط زیست، ضروری است که این نوع فاضلاب‌ها به 
و  انعقاد  جمله  از  متداول  روش‌های  با  شوند.  تصفیه  مناسبی  طور 
به  بیولوژیکی و ترسیب شیمیایی نمی‌توان  فرایندهای  لخته‌سازی، 
را تصفیه کرد [9-11 ,1-3].  از فاضلاب‌ها  نوع  این  مناسبی  طور 
فرایندهای بیولوژیکی جهت حذف این آلاینده ها تاثیری نداشته و 
فرایندهای تصفیه کلاسیک و متداول از جمله انعقاد و لخته‌سازی و 
جذب سطحی نیز روش موثری نیستند؛ زیرا روش‌های کلاسیک، 
پسماندهای جامدی را به وجود می‌آورند و آلودگی را از یک فاز 
آلودگی محیط  ایجاد  باعث  انتقال می‌دهند که خود  فاز دیگر  به 
زیست می‌شود؛ بنابراین، استفاده از فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته 
فرایندها،  این  در   .[1-3, 9-12] بود  خواهد  ضروری   )AOPS(
رادیکال‌های آزاد فعال مثل هیدروکسیل )OH( تولید می‌شود که 
برای تجزیه آلاینده‌های آلی دارای قدرت اکسید کنندگی بسیار 
 ev( بالایی هستند و دلیل این امر پتانسیل بالای اکسیداسیون آن‌ها
EOH•=2/8( است [13 ,11-9 ,3-1]. این رادیکال‌ها دارای توانایی 
کردن  حاصل  برای  آلی  مواد  با  انتخابی  غیر  واکنش  برای  کافی 

معدنی  تا  شده  هیدروکسیل‌دار  یا  هیدروژن‌زدایی‌شده  مشتقات 
معدنی  یون‌های  و  آب  اکسید،  دی  کربن  به  آن‌ها  کامل  شدن 
فرایندهای  به  توجه  تصفیه،  مرسوم  تکنولوژی‌های  بین  از  هستند. 
اکسیداسیون پیشرفته بر پایه فتوکاتالیست هتروژن به دلیل دارا بودن 
مزایایی همچون تجزیه کامل آلاینده‌ها، هزینه پایین، قابلیت استفاده 
دوباره و دوست‌دار محیط زیست بودن، روشی موثر و امیدبخش 
است. اکسید مس، یک اکسید فلز انتقالی از نوع p با شکاف باند 
گپ برابر با 1/5-1/2 الکترون‌ولت است و به عنوان فتوکاتالیست 
و کربن دی  به آب  هیدروکربن‌ها  تبدیل کامل  توانایی  هتروژن، 
اکسید را دارد ]14[. از نانوذرات اکسید مس، در حذف رنگ‌های 
متیل  اورنج،  متیل  و  گرین  متیل  رد،  آلورا  رد،  متیل  بلو و  متیلن 
بنفش، رودامین ب استفاده شده است ]19-15[. مهم‌ترین معایب 
الکترون-  سریع  جفت‌گیری  مس،  اکسید  نانوذرات  از  استفاده 
حفره و بازیابی سخت بعد از پایان واکنش است [20 ,16]. به منظور 
دستی‌ابی به کاتالیست پایدار، کارآمد و اقتصادی، لازم است نیمه 
رسانا بر روی یک بستر حمایتی مانند پوسته تخم مرغ قرار گیرد. 
كلسيم  از  متشكل  كه  است  ارزان  مواد  جمله  از  مرغ  تخم  پوسته 
به  مي‌تواند  حفره‌اي  ساختار  دليل  به  و  بوده  آپاتيت  هيدروكسي 
عنوان يك جاذب مناسب برای حذف آلاينده‌هاي زيست‌محيطي 
استفاده شود. ساختار اين ماده داراي 4 درصد تركيبات آلي، 94 
درصدكربنات كلسيم و 2 درصد باقي‌مانده شامل فسفات كلسيم و 
كربنات منيزيم است؛ بنابراین، اصلاح ساختار اکسید مس، بازیافت 
کاتالیست را تسهیل کرده، همچنین باند گپ انرژی را، کاهش و 

جذب آلاینده را در ناحیه مرئی، افزایش می‌دهد [21-23].
در این پژوهش، پس از سنتز نانوکامپوزیت اکسید مس - پودر 
پوسته تخم مرغ به منظور ارزیابی حذف فتوکاتالیستی رنگ اسید‌رد 
اولیه، مقدار کاتالیست،   pH پارامترهای مختلف شامل  14، نقش 
غلظت اولیه رنگ، هیدروژن پراکسید، حضور گازهای اکسیژن و 
نیتروژن، تریکبات آنیونی، سهم بخش‌های مختلف فرایندها، تاثیر 
اسکاونجرهای رادیکالی و قابلیت استفاده دوباره کاتالیست مطالعه 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

42
36

77
2.

14
03

.1
0.

3.
1.

2 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

c.
m

az
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

26
-0

2-
20

 ]
 

                             3 / 18

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.24236772.1403.10.3.1.2
http://jhc.mazums.ac.ir/article-1-1063-en.html


4/ حذف فتوکاتالیستی رنگ با نانوکامپوزیت اکسید مس-پودر پوسته تخم مرغ

مجله تحقيقات سلامت در جامعه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، پاییز  1403، دوره 10، شماره 3، 1-18

شد. همچنین سینتیک‌های مختلف فرایند و انرژی مصرفی به منظور 
بررسی جنبه اقتصادی کار، محاسبه شد.

طراحی مطالعه

این تحقیق یک مطالعه بنیادی - کاربردی بود که از روش یک 
برای حذف  پارامترها  بهینه‌سازی  )OFAT( جهت  عامل در زمان 
مراحل  کلی  طور  به  شد.  استفاده  مطالعه،  مورد  فرایند  در  رنگ 
 - اکسید ‌مس  نانوکامپوزیت  سنتز  روش‌ها،  و  مواد  شامل  تحقیق 
تعیین  جهت  دستگاهی  آنالیز  از  استفاده  و  مرغ  تخم  پوسته  پودر 
بوده  رنگ  فتوکاتالیستی  حذف  آزمایش‌های  و  آن‌ها  مشخصات 

که در ادامه به طور کامل شرح داده شده است.

روش کار
 
ساخت  پژوهش،  این  در  استفاده  مورد  شیمیایی  مواد  تمام 
شرکت مرک آلمان بوده‌اند و نمونه رنگ اسید رد 14 از شرکت 
الوان ثابت همدان، ایران تهیه شد. ساختار و مشخصات رنگ اسید 
رد 14، در جدول )۱( قابل مشاهده است. شماتیک راکتور مورد 
استفاده در مطالعه قبلی نشان داده شده است [8]. همه آزمایش‌های 

فتوکاتالیستی در یک راکتور به حجم 1000 میلی لیتر انجام شد. در 
طول آزمایش‌ها، محلول به طور مداوم با همزن مغناطیسی هم زده 
با حداکثر  با نور سفید  با توان 15 وات   LED شد. از یک لامپ 

طول موج 600 نانومتر به عنوان منبع تشعشع استفاده شد.

سنتز نانوکامپوزیت اکسید مس - پودر پوسته تخم مرغ

شده  شسته  تقطیر،  بار  دو  مقطر  آب  با  مرغ  تخم  پوسته  ابتدا 
با آسیاب  )℃20-25( خشک شد، سپس  و در دمای آزمایشگاه 
 70 ،ASTM برقی پودر شد و دانه‌بندی آن با الک‌های استاندارد
مش تعیین شد. نانوکامپوزیت اکسید مس - پودر پوسته تخم مرغ 
شیرزاد  مطالعه  در  که  همان‌طور  هم‌رسوبی  ساده  روش  اساس  بر 
سیبنی و همکاران در سال 2014، ارائه شده است، سنتز شد ]24[. 
با لحاظ کردن نسبت جرمی 1 به 1 برای پودر پوسته تخم مرغ به 
اکسید مس، محلول سدیم هیدروکسید 0/2 مولار به محلول 0/1 
مولار کلرید مس اضافه شد تا محیط قلیایی )pH= 12( به دست 
آید و کامپوزیت مد نظر تشکیل شود. پس از سنتز نانوکامپوزیت، 
نمونه را با آب مقطر دو بار تقطیر، چندین بار شست‌وشو داده و در 
نهایت در دمای 100 درجه سانتی‌گراد، به مدت 3 ساعت خشک 
پراش  آنالیز  نانوکامپوزیت،  اندازه‌  و  ساختار  تعیین  جهت  شد. 
تعیین شکل  برای   ،(X-ray diffraction  )XRD() ایکس  اشعه 
) روبشی  الکترونی  میکروسکوپ  آنالیز  نانوکامپوزیت،  اندازه‌  و 

بررسی  برای   ،(Scanning Electron Microscope  )SEM(
انرژی اشعه ایکس  نانوکامپوزیت، آنالیز پراش  عناصر موجود در 
و   (Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy (EDX))
نقطه‌   pH آنالیز  کاتالیست،  سطحی  بار  مشخصات  بررسی  برای 

ایزوالکتریک )pHpzc( استفاده شد [25].

آزمایش‌های فتوکاتالیستی

زمان  در  عامل  یک  روش  از  استفاده  با  متغیرها  بهینه‌سازی 
با  تا 11   3 از   pH مقادیر مختلف  تاثیر  ابتدا  انجام شد.   )OFAT(

جدول 1. ساختار و مشخصات رنگ اسید رد 14

آنیونی، آزوکلاس شیمیایی

C20H12Na2N2O7S2فرمول مولکولی

14720شماره شاخص رنگ

515طول موج ماکزیمم جذب )نانومتر(

)g mol-1( 502/43وزن مولکولی

pH4/8

AR14علامت اختصاری

ساختار مولکولی
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بهینه‌سازی  بررسی شد. سپس  پارامترها  نظر گرفتن سایر  ثابت در 
 ،)0/1-0/4 g L-1( سایر متغیرها صورت گرفت. مقدار کاتالیست
غلظت رنگ اسید رد mg L-1( 14 100-20(، هیدروژن‌پراکسید 
و   )2  L min-1( نیتروژن  و  اکسیژن  گاز‌های   ،)100-2  mM(
بهینه،  شرایط  در  شد.  مطالعه   )20  mg L-1( آنیون  اولیه  غلظت 
و   14 رد  اسید  رنگ  حذف  در  فرایند  مختلف  بخش‌های  سهم 
صفر،  درجه  سینتیکی  مدل‌های  شد.  بررسی  کاتالیست  بازیافت 
به ارزیابی  بهینه،  یک، دو و لانگمویر - هینشلوود هم در شرایط 
سینتیک فرایند مورد مطالعه پرداختند. در آغاز آزمایش‌ها، محلول 
از30   بعد  در تاریکی   14 رد  اسید  رنگ  نانوکاتالیست و  حاوي 
دقیقه به تعادل جذب - واجذب رسید. سپس لامپ LED، روشن 
گرفت  صورت  نمونه‌برداری  تعیین‌شده،  زمانی  فواصل  در  و  شد 
به   4000 rpm با  از دستگاه سانتریفیوژ  استفاده  با  نانوکاتالیست  و 
مدت 5 دقیقه، از نمونه‌ها جدا شد. سنجش غلظت باقی‌مانده رنگ 
اسید رد 14 با دستگاه اسپکتروفتومتر (UV/VIS, Dr 5000)  در 
طول موج 515 نانومتر بر اساس کتاب "روش‌هاي استاندارد براي 

آزمایش‌های آب و فاضلاب" صورت گرفت ]26[.

یافته‌ها

مشخصات نانوکامپوزیت اکسید مس - پودر پوسته تخم مرغ

طيف پراش اشعه ایکس بر روی پودر پوسته تخم مرغ، نانوذرات 
اکسید مس و نانوکامپوزیت اکسید مس - پودر پوسته تخم مرغ در 
نمودار )۱( نشان داده شده است. به طور کلی پیک‏های مشاهده‌شده 
 ،26/76  ،23/2 با  برابر   2θ میزان  در  مرغ  تخم  پوسته  پودر  برای 
به  مربوط  درجه   48/59  ،47/66  ،43/17  ،39/62  ،36/06  ،29/55
پلان hkl )012(، )002(، )104(، )110(، )113(، )202(، )018( و 
 [21, )JCPDS Card number of 00-081-2027( است )116(
میزان  در  مس  اکسید  نانوذرات  برای  مشاهده‌شده  پیک‏های   .27]
2θ برابر با 32/6، 35/66، 38/71، 48/96، 53/71، 58/11، 61/65، 

 ،)11-1( ،)110( hkl 66/76، 68/56، و 74/61 درجه مربوط به پلان
)111(، )2-20(، )020(، )202(، )3-11(، )022(، )220( و )004( 
است )JCPDS Card number of 05-661( [28 ,20]. میانگین 
سایز کریستالی برای پودر پوسته تخم مرغ، نانوذرات اکسید مس و 
برابر  ترتیب  به  نانوکامپوزیت اکسید مس - پودر پوسته تخم مرغ 
FE-تعیین شد. تصویر نانومتر  با 78/7 میکرومتر، 21/36 و 26/25 

نانوکامپوزیت  و  مس  اکسید  نانوذرات  مرغ،  تخم  پوسته   SEM 
اکسید مس - پودر پوسته تخم مرغ در شکل )۱( نشان داده شده 
است. توزیع اندازه قطر متوسط اکسید مس نشان‌دهنده این است که 
FE- نانومتر دارند. تصویر اندازه‌ای بین 50 تا 60  نانوذرات،  بیشتر 

SEM نشان می‌دهد که پوسته تخم مرغ با ساختار متخلخل خود، 

سطح مناسبی برای حمایت از اکسید مس دارد. به علاوه از تصویر
مرغ  تخم  پوسته  پودر   - مس  اکسید  نانوکامپوزیت   FE-SEM 

می‌توان نتیجه گرفت که تثبیت نانو ذرات مس بر سطح پوسته تخم 
مرغ به خوبی انجام شده است. بر طبق نتایج آنالیز EDX )نمودار 
2(، در پودر پوسته تخم مرغ، درصد وزنی کلسیم، اکسیژن، کربن و 
منیزیم به ترتیب برابر با 39/71، 32/4، 3/84 و 0/89 و در نانو‌ذرات 

نمودار 1. تصویر XRD از نمونه‌ها
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اکسید مس، درصد وزنی مس و اکسیژن به ترتیب برابر با 69/66 و 
30/34 بود. در نانوک‌امپوزیت اکسید ‌مس - پودر پوسته تخم مرغ، 
درصد وزنی اکسیژن، مس، کلسیم، کربن و منیزیم به ترتیب برابر با 
47، 25/41، 17/15، 8/54 و 1/9 بود که مشخصک‌ننده پیوند خوب 

نانو ذرات اکسید مس و پودر پوسته تخم مرغ است.

تاثیر pH اولیه

برای بررسی تاثیر تغییر pH اولیه )11-3( بر کارایی حذف رنگ 
اسید رد 14 با سیستم اکسید مس - پودر پوسته تخم مرغ/ نور مرئی، 
غلظت اولیه رنگ برابر با mg L-1 20 و مقدار اولیه نانوکامپوزیت 
بر  پارامتر  این  تاثیر  از  نتایج حاصل  لحاظ شد.   0/4 g L-1 با  برابر 
حذف رنگ )نمودار 3( نشان می‌دهد که با افزایش pH از 3 به 11، 
کارایی حذف رنگ از 99/99 به 75/ 12درصد کاهش یافت. در این 
پژوهش، pH برابر با 3 به عنوان pH بهینه انتخاب و در آزمایش‌های 
بعدی بررسی شد. pH نقطه‌ ایزو‌الکتریک، برای بررسی مشخصات 
بار سطحی ماده جاذب تعیین شد. برای تعیین pH نقطه‌ ایزو‌الکتریک، 

نمودار 2. تصویر EDX از نمونه‌ها

رد  اسید  فتوکاتالیستی  حذف  کارایی  بر  اولیه   pH تاثیر   .3 نمودار 
با mg L-1 20، مقدار اولیه‌  14 )غلظت اولیه رنگ اسید رد 14 برابر 

)0/4 g L-1 نانو‌کامپوزیت برابر با

شکل 1. تصویر FE-SEM از نمونه‌ها
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یک لیتر محلول 0/1 مولار سدیم نیترات آماده شد و در 9 محلول 
و  هیدروکسید  از سدیم  استفاده  با  که  تا 10   2 از   pH محدوده  با 
 gr هیدروکلریک اسید 0/1 نرمال تنظیم‌شده، تقسیم شد. سپس مقدار
0/2 از نانو‌ذرات و پودر تولیدشده به محلول اضافه شد. مخلوط در 
دستگاه شیکر با rpm 170 به مدت 48 ساعت تکان داده شد. پس از 
 pH گذشت زمان مد نظر، نانوذرات از محلول واکنش، جداسازی و
 pH اولیه در مقابل pH نهایی هر محلول خوانده شد. با رسم نمودار
نهایی و تعیین نقطه تلاقی آن‌ها، pH نقطه ایزو‌الکتریک، تعیین شد. 
همان‌طور که در نمودار )4( مشاهده می‌شود، pHPZC برای نانو‌ذرات 
نانوک‌امپوزیت اکسید ‌مس -  اکسید مس، پودر پوسته تخم مرغ و 

پودر پوسته تخم مرغ به ترتیب برابر با 6/81، 9/3 و 7/9 تعیین شد.

تاثیر مقدار اولیه نانوکامپوزیت

ثابت  و  حذف  کارایی  می‌تواند  کاتالیست  مقدار  افزایش 
مقادیر  هدف،  این  با  بنابراین،  دهد؛  قرار  تاثیر  تحت  را  سینتیکی 
مختلفی از نانوکامپوزیت در محدوده g L-1 0/1 تا 0/4 در شرایط 
pH اولیه برابر با 3 و غلظت اولیه رنگ برابر با mg L-1 20 در مدت 

60 دقیقه، بررسی شد. یافته‌های پژوهش حاضر )نمودار 5( نشان داد 

که بین مقدار اولیه کاتالیست و میزان حذف رنگ، ارتباط مستقیمی 
به   0/1 g L-1 از  نانوکامپوزیت  اولیه  افزایش مقدار  با  وجود دارد. 
0/4، کارایی حذف رنگ اسید رد 14 از 33/63 به 99/99 درصد 
 0/4 g L-1 افزایش یافت؛ بنابراین، مقدار بهینه‌ نانوکامپوزیت برابر با

تعیین شد.

تاثیر غلظت اولیه رنگ و مطالعه سینتیکی

 mg( رنگ  از  غلظت   5 رنگ،  بهینه  اولیه  غلظت  تعیین  برای 
L-1 100، 60، 40، 30، 20( در شرایط ثابت pH اولیه برابر با 3 و 

تماس  زمان‌های  در   0/4  g L-1 با  برابر  نانوکامپوزیت  اولیه  مقدار 
مختلف بررسی شد. همان‌طور که در نمودار 6 مشاهده می‌شود، با 
افزایش غلظت اولیه رنگ از mg L-1 20 به 100، پس از 60 دقیقه، 
کارایی حذف رنگ از 99/99 به 32/84 درصد، کاهش یافت. در 
این مطالعه، ادامه آزمایش‌ها بررسی حذف رنگ در غلظت برابر با 

mg L-1 20 انجام شد. 

با هدف بررسی سینتیکی، سه نوع معادله سینتیکی درجه صفر، 

نمودار pH .4 نقطه ایزوالکتریک نمونه‌ها

نمودار 5. تاثیر مقدار اولیه‌ نانوکامپوزیت بر کارایی حذف فتوکاتالیستی 
 ،20 mg L-1 رنگ اسید رد 14 )غلظت اولیه رنگ اسید رد 14 برابر با

pH اولیه برابر با 3(
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یک و دو که معمولا در مطالعات تخریب فتوکاتالیستی استفاده شود، 
در شرایط بهینه به کار گرفته شد )در جدول 2، روابط و پارامترهای 
مربوط به مطالعات سینتیکی آورده شده است( [8]. همچنین با مطالعه 
مدل لانگمویر - هینشلوود، ارتباط بین نرخ اولیه تخریب )r( و غلظت 

فرایند  بودن  اقتصادی  بررسی جنبه  برای  بررسی شد.  اولیه‌ آلاینده 
مورد مطالعه، مقدار انرژی مصرفی )EEO(، محاسبه شد. پارامترهای 
سینتیکی درجه صفر، یک و دو برای حذف فتوکاتالیستی رنگ اسید 
رد 14 در غلظت‌های اولیه متفاوت رنگ اسید رد 14 در جدول )۳(، 

ارائه شده است.

تاثیر هیدروژن پراکسید 

با هدف بررسی حضور هیدروژن پراکسید بر کارایی فرایند حذف 
فتوکاتالیستی رنگ اسید رد 14، تاثیر mM( H2O2 2-100( در شرایط 
بهینه شامل مقدار اولیه نانوکامپوزیت برابر با pH ،0/4 g L-1 اولیه برابر 
با 3، غلظت اولیه رنگ اسید رد 14 برابر با mg L-1 20 بررسی شد. 
همان‌طور که در نمودار 7 مشاهده می‌شود، کارایی حذف رنگ اسید 
از mM 2 تا 25،  افزایش غلظت اولیه هیدروژن پراکسید  با  رد 14، 
افزایش، اما در غلظت‌های بالاتر از mM25  کاهش یافت. بدون حضور 
هیدروژن پراکسید، کارایی حذف 99/99 درصد پس از 60 دقیقه و در 
حضور هیدروژن پراکسید mM 2-25، برابر با 99/99 درصد پس از 30 
 mM دقیقه بوده است، اما کارایی حذف در حضور هیدروژن پراکسید

جدول 2: معادلات مورد استفاده در مطالعات سینتیکی و انرژی مصرفی.

حذف  کارایی  بر   14 رد  اسید  رنگ  اولیه‌  غلظت  تاثیر   .6 نمودار 
 pH ،0/4 g L-1 فتوکاتالیستی آن )مقدار اولیه‌ نانوکامپوزیت برابر با

اولیه برابر با 3(
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نادر امانی و همکاران /9

50 و 100 به ترتیب به 87 و 65 درصد کاهش یافت.
تاثیر گاز اکسیژن و نیتروژن 

بر  نیتروژن  و  اکسیژن  گاز  حضور  تاثیر  بررسی  آزمایش‌های 
در شرایط  رد 14،  اسید  رنگ  فتوکاتالیستی  فرایند حذف  کارایی 
بهینه شامل مقدار اولیه نانوکامپوزیت برابر با pH ،0/4 g L-1 اولیه 
برابر با 3، غلظت اولیه اسید رد 14 برابر با mg L-1 20 و میزان جریان 

گاز برابر با L min-1 2 در مدت 60 دقیقه انجام شد. همان‌طور که 
در نمودار 8 مشاهده می‌شود، استفاده از گاز‌های گوناگون، فعالیت 
به  نسبت   14 رد  اسید  رنگ‌  حذف  برای  را  بالاتری  فتوکاتالیستی 
شرایط محیطی نشان می‌دهد. کارایی حذف رنگ اسید رد 14 در 
حضور گاز نیتروژن و اکسیژن به ترتیب از 84/99 به 99/99 درصد 
و 97/061 به 99/99 درصد با افزایش زمان تماس از 5 تا 60 دقیقه 

جدول 3. پارامترهای سینتیکی در حذف فتوکاتالیستی رنگ اسید رد 14 در غلظت‌های اولیه متفاوت رنگ اسید رد 14 )مقدار اولیه‌ نانوکامپوزیت برابر 
با g L-1 4/ 0و pH اولیه برابر با 3(.

درجه دو درجه یک درجه صفر غلظت

R2

K2

EEO (kWh m-3) R2

Kobs
-1 Kobs

R2

K0

mg L-1(L mol -1 min 
-1) min (min-1) (mol L-1 min -1)

0/4575 11/416 3/94 0/9628 6/84 0/146 0/3922 0/1932 20

0/9622 0/0057 16/22 0/8029 28/16 0/0355 0/5488 0/3186 30

0/9883 0/0048 17/24 0/7829 29/94 0/0344 0/4296 0/3625 40

0/8919 0/0005 38/14 0/7765 66/22 0/0151 0/6272 0/4826 60

0/7436 0/0001 120 0/6858 208/33 0/0048 0/6269 0/3777 100

حذف  کارایی  بر  پراکسید  هیدروژن  اولیه‌  غلظت  تاثیر   .7 نمودار 
فتوکاتالیستی رنگ اسید رد 14 )غلظت اولیه رنگ اسید رد 14 برابر با 
mg L-1 20، مقدار اولیه نانوکامپوزیت برابر با pH ،0/4 g L-1 اولیه 

برابر با 3، زمان تماس برابر با 30 دقیقه(

نمودار 8: تأثیر گاز اکسیژن و نیتروژن بر کارایی حذف فتوکاتالیستی 
 ،20 mg L-1 رنگ اسید رد 14 )غلظت اولیه رنگ اسید رد 14 برابر با
مقدار اولیه نانوکامپوزیت برابر با g L-1 4/ 0و pH اولیه برابر با 3 )3.
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شرایط  در   14 رد  اسید  رنگ  حذف  کارایی  که  حالی  در  رسید، 
محیطی، با افزایش زمان تماس از 5 تا 60 دقیقه، از 51/83 به 99/99 

درصد افزایش یافت.  
تاثیر انواع آنیون

برای بررسی تاثیر آنیون‌ها بر کارایی حذف فتوکاتالیستی رنگ 
 ،)Na2CO3( سدیم  کربنات   ،)NaCl( سدیم  کلرید   ،14 رد  اسید 
هر   (NaHCO3) سدیم  بیک‌ربنات  و   (Na2SO4) سدیم  سولفات 
اولیه‌  ثابت غلظت  mg L-1 20، در شرایط  با  برابر  با غلظت  کدام 
نانوکامپوزیت  اولیه‌  با mg L-1 20، مقدار  برابر  رنگ اسید رد 14 
برابر با g L-1 0/4 و pH اولیه برابر با 3  بعد از زمان تماس برابر با 30 
دقیقه انجام شد. همان‌طور که در نمودار 9 مشاهده می‌شود، فرایند 
حذف فتوکاتالیستی رنگ اسید رد 14، در حضور انواع آنیون‌ها در 

زمان کمتر از 30 دقیقه، افزایش یافت.

مقایسه انواع فرایندها و تعیین تاثیر اسکاونجرهای رادیکالی

مختلف  بخش‌های  سهم  بررسی  هدف  با  حاضر،  مطالعه  در 
فرایندهای نور مرئی، اکسید مس، پودر پوسته تخم مرغ، پودر پوسته 
تخم مرغ/ نور مرئی، اکسید مس - پودر پوسته تخم مرغ، اکسید 
مس/ نور مرئی و اکسید مس - پودر پوسته تخم مرغ/ نور مرئی، در 
  pH،0/4 g L-1 شرایط بهینه شامل مقدار اولیه نانوکامپوزیت برابر با
اولیه برابر با 3، غلظت اولیه رنگ اسید رد 14 برابر با mg L-1 20، به 
ترتیب راندمانی برابر با 4/33، 9/58، 36/65، 39/37، 52/96، 63/58 
نشان‌دهنده  روند،  این  )نمودار 10(.  داده‌اند  نشان  درصد  و 99/99 
سهم پایین فرایندهای جذب بوده و بیانک‌ننده اولویت فرایند اکسید 
مس - پودر پوسته تخم مرغ/ نور مرئی در حذف رنگ اسید رد 14 

از بین سایر فرایندها است. 
برای تعیین اثر اسکاونجرهای رادیکالی مختلف بر کارایی حذف 
آمونیوم  با حضور  نانوکامپوزیت،آزمایش‌هایی  از  استفاده  با  رنگ 
و   )TBA( الکل  بوتیل  ترت   ،h⁺ خوار  رادیکال   )AO( اگُزالات 
اتانول )EtOH(به عنوان رادیکال خوار OH• انجام شد. همان طور 

که در نمودار 11 مشاهده می‌شود، کارایی حذف رنگ اسید رد 14 
در شرایط محیطی، با افزایش زمان تماس از 5 تا 60 دقیقه، از 51/83 
به 99/99 درصد افزایش یافت. در حضور آمونیوم اگُزالات، ترت 
بوتیل الکل و اتانول به ترتیب از 72/28 به 99/99 درصد و 9/83 به 

53/91 درصد و 14/96 به 61/08 درصد رسید.

بازیافت اکسید مس - پودر پوسته تخم مرغ و تغییرات طیف فرابنفش - 

مرئی رنگ اسید رد 14

پس از آزمایش‌های فتوکاتالیستی، قابلیت استفاده دوباره و پایداری 
فتوکاتالیست در حذف رنگ اسید رد 14، حائز اهمیت است. به این 
منظور، نانوکامپوزیت پس از هر مرتبه آزمایش، با استفاده از دستگاه 
سانتریفیوژ با rpm 4000 به مدت 5 دقیقه از محلول واکنش جدا شد 
و با آب مقطر و هیدروکسید سدیم 2 مولار به عنوان عامل واجذب، 
شست‌وشو داده شد و سپس در دستگاه آون به مدت 3 ساعت خشک 
شد و با 8 مرتبه تکرار آزمایش‌های فتوکاتالیستی در شرایط بهینه، کارایی 

نمودار 9: تأثیر انواع آنیون ها بر کارایی حذف فتوکاتالیستی رنگ اسید رد 14 
)غلظت اولیه ی رنگ اسید رد  14 و انواع آنیون ها برابر با mg L-1 20، مقدار 
اولیه نانوکامپوزیت برابر با pH ،0/4 g L-1 اولیه برابر با 3 و زمان تماس برابر 

با 30 دقیقه(.
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حذف برابر با 99/99، 99/87، 99/39، 99/88، 99/87، 99/39، 99/87 
و 99/87 درصد به ترتیب برای مرتبه اول به هشتم حفظ شد )نمودار 

12(. تغییرات طیف فرابنفش - مرئی رنگ اسید رد 14، پس از تصفیه 
فتوکاتالیستی با فرایند اکسید مس - پودر پوسته تخم مرغ/ نور مرئی در 

شرایط بهینه از 200 تا 800  نانومتر بررسی شد )نمودار 13(.
نتیجه‌گیری بحث و 

نمودار 10. تاثیر فرایندهای گوناگون بر کارایی حذف فتوکاتالیستی رنگ اسید 
اولیه‌ی  مقدار   ،20  mg L-1 با  برابر   14 رد  اسید  رنگ  اولیه  )غلظت   14 رد 

نانوکامپوزیت برابر با pH ،0/4 g L-1 اولیه برابر با 3(

نمودار 11. تاثیر اسکاونجرهای رادیکالی بر کارایی حذف فتوکاتالیستی رنگ 
اسید رد 14 )غلظت اولیه رنگ اسید رد 14 برابر با mg L-1 20، مقدار اولیه‌ 

نانوکامپوزیت برابر با pH ،0/4 g L-1 اولیه برابر با 3(

رنگ  فتوکاتالیستی  حذف  بر  بازیافت‌شده  نانو‌کامپوزیت  کارایی   .12 نمودار 
اسید رد 14 )غلظت اولیه رنگ اسید رد 14 برابر با mg L-1 20، مقدار اولیه‌ 

نانوکامپوزیت برابر با pH ،0/4 g L-1 اولیه برابر با 3(

نمودار 13. تغییرات طیف مرئی رنگ اسید رد 14 )غلظت اولیه رنگ اسید رد 
 pH ،0/4 g L-1 20، مقدار اولیه‌ نانوکامپوزیت برابر با mg L-1 14 برابر با

اولیه برابر با 3(
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در کاربردهاي واقعي، pH پساب به دلیل نوع ماده رنگ‌زا و نیـز 
انـواع تریکبات آلي و غیرآلي که به آن وارد مي‌شوند، متغیر است و 
pH اولیه محلول یکي از عوامل موثر در واکنش‌های کاتالیستی است. 

نتایج نشان مي‌دهد در شرایط اسیدي، میزان بازده حذف ماده رنگ‌زا 
بیشتر بوده است. این پدیده را مي‌توان بـه ایـن امـر نسـبت داد کـه 
در شرایط اسیدي به دلیل افزایش غلظت +H، سطح نانوکامپوزیت، 
داراي بار مثبت شده است؛ بنابراین، جذب الکترواستاتیک بین سطح 
نانوکامپوزیت و ماده رنگ‌زاي آنیوني اسید‌رد 14 باعث افزایش کارایی 
حذف می‌شود [30 ,29 ,10 ,9 ,1]. تاثیر pH اولیه بر کارایی حذف 
رنگ اسید رد 14، به ماهیت کاتیونی و آنیونی مولکول‌های رنگ و 
pHPZC  فتوکاتالیست وابسته است. pHPZC برای پودر پوسته تخم مرغ، 

نانو‌ذرات اکسید مس و نانوک‌امپوزیت اکسید ‌مس - پودر پوسته تخم‌ 
مرغ به ترتیب برابر با 9/29، 6/81 و 7/9 تعیین شد؛ بنابراین، بار سطحی 
 pH کمتر از 7/9 ، مثبت و در مقادیر pH فتوکاتالیست، در مقادیر
 pH بالاتر از 7/9 ، منفی است [30 ,29 ,10 ,9 ,1]. همچنین با افزایش
ماده رنگ‌زا از کارایی حـذف آن کاسـته شـد کـه مي‌تواند به دلیل 
حضور مازاد یون‌هاي - OH  باشد کـه بـا مـاده رنگ‌زای آنیوني برای 
جذب بر روي مکان‌هاي فعال نانوکامپوزیـت وارد رقابـت و سبب 
کاهش تعداد مکان هاي فعال با بار مثبت مي‌شود. در پایان هر مرحله از 
واکنش، pH نهایی محلول اندازه‌گیری شد و تغییرات جزئی کاهشی 
مشاهده شد که مي‌تواند در اثر شکستن اسـیدهاي آلـي خطـي طـي 
واکـنش تجزیه ماده رنگ‌زا باشد. در شرایط اسیدی )pH= 4/12( و 
مقدار اولیه کاتالیست برابر با 0/009 گرم، کارایی حذف فتوکاتالیستی 
ZnO/MMO/ 20 از اسید رد 14 با استفاده از نانوهیبرید mg L-1

CNT  برابر با 98/08 درصد در حضور نور مرئی 45 وات بعد از زمان 

تماس 150 دقیقه مشاهده شد ]30[.
اولیه  مقدار  افزایش  با  اسیدي  شرایط  در  مي‌دهد  نشان  نتایج 
کاتالیست، کارایی حذف رنگ افزایش یافت. این نتیجه را مي‌تـوان 
نیز تعداد مولکول‌هاي  افـزایش تعـداد فوتون‌هاي جذب‌شده و  بـه 

مـاده رنگ‌زای جـذب‌شده بر سطح کاتالیزور نوري نسبت داد. در 
نـوري،  ازکاتالیزور  بیشتري  سطح  بودن  دسترس  در  دلیل  به  واقع 
رادیکـال‌هـاي هیدروکسـیل بیشتري تولید مي‌شوند [11 ,10 ,8]. در 
شرایط اسیدی )pH=3(، کارایی حذف فتوکاتالیستی mg L-1 20 از 
اسید رد 14 با استفاده از نانوکامپوزیت اکسید‌روی-پرلیت در حضور 
نور مرئی 15 وات بعد از زمان تماس 120 دقیقه با افزایش مقدار اولیه 
اولیه  افزایش و سپس در مقدار  به 1/5،   0/25 g L-1 از کاتالیست 

کاتالیست برابر با g L-1  2 کاهش یافت ]3[.
با افزایش غلظت اولیه رنگ، کارایی حذف رنگ کاهش یافت؛ 
زیرا در این حالت، تعداد بیشتری مولکول رنگ بر سطح فتوکاتالیست، 
جذب شده است و به دلیل کاهش تماس مستقیم و کاهش نفوذ نور، 
تولید‌شده  فوتونی  حفره‌های  با  رنگ  مولکول‌های  بین  واکنش  از 
را  هیدروکسیل  رادیکال‌های  تولید  متعاقبا  و  میک‌ند  جلوگیری 
کاهش می‌دهد؛ بنابراین، با افزایش غلظت رنگ، تعداد مولکول‌های 
فتوکاتالیستی  تعداد مکان‌های  افزایش میی‌ابد، در حالی که  رنگ 
ثابت است [11 ,10 ,8]. به منظور دست یافتن به اطلاعاتی درباره 
عوامل موثر بر سرعت واکنش، ارزیابی سینتیک واکنش ضروری 
است. فرایند فتوکاتالیستی با استفاده از نانوک‌امپوزیت اکسید مس - 
پودر پوست تخم مرغ در حذف رنگ‌ با مدل سینتیکی درجه‌ اول، 
 mg تطابق بیشتری دارد. با افزایش غلظت اولیه‌ رنگ اسید رد 14، از
 0/146 min-1 20 به 100، ضریب ثابت سینتیکی درجه‌ یک، از L-1

به 0/0048 کاهش و مقدار انرژی مصرفی از kWh m-3 3/94 به 120 
افزایش یافت. همچنین ضریب همبستگی )R2( از 0/9628 به 0/6858 
و   KAR14 هینشلوود،   - لانگمویر  معادله‌ی  اساس  بر  یافت.  کاهش 
KC، به ترتیب برابر با L mg-1  0/0673 و mg L-1 min-1 0/473 به 

دست آمد. همچنین انرژی مصرفی در فرایندهای گوناگون اکسید 
مس- پوسته تخم مرغ/ نورمرئی، اکسید مس/ نورمرئی، پوسته تخم 
 ،33/94 ،3/45 kWh m-3 مرغ/ نورمرئی و نور مرئی به ترتیب برابر با
68/95 و 779/43 به دست آمد. در شرایط اسیدی )pH=3(، مقدار 
اولیه کاتالیست برابر با g L-1 0/5 و غلظت اولیه هیدروژن پراکسید 
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برابر با mM 5، کارایی حذف فتوکاتالیستی mg L-1 10 از اسید رد 
14 با استفاده از نانوکامپوزیت SCBMGO برابر با 95/99 درصد در 
حضور نور مرئی 15 وات بعد از زمان تماس 120 دقیقه مشاهده شد 
]2[. با افزایش غلظت اولیه‌ رنگ اسید رد 14، از mg L-1 10 به 50، 
ضریب ثابت سینتیکی درجه‌ یک، از min-1 0/0104 به 0/0147 و 

ضریب همبستگی )R2( از 0/9533 به 0/9205 کاهش یافت. 
کارایی حذف رنگ با افزایش غلظت اولیه هیدروژن پراکسید از 
2 تا mM 25، افزایش و سپس کاهش یافت. دلیل افزایش کارایی 
حذف بعد از اضافه کردن هیدروژن پراکسید به علت افزایش واکنش 
نانوکاتالیست  از  باند هادی  الکترون‌ها در  پراکسید و  بین هیدروژن 
است )معادلات )5-1(( [9 ,1]. بر طبق معادله، هیدروژن پراکسید به 
طور موثری از تریکب مجدد حفره-الکترون جلوگیری میک‏ند ]1[. 
همچنین با توجه به اینکه هیدروژن پراکسید نسبت به اکسیژن محلول، 
پذیرنده الکترون بهتری است؛ بنابراین، به عنوان پذیرنده الکترون در 
بالاتر،  غلظت‏های  در  اما  میک‏ند؛  عمل  فتوکاتالیستی  واکنش‌های 
هیدروژن پراکسید باعث کاهش کارایی رنگ بر طبق معادلات (3و4) 
به علت قوی‌تر بودن خاصیت اسکاونجری هیدروژن پراکسید نسبت 
به الکترون و رادیکال هیدروکسیل )OH•( می‏شود. به طور کلی نتایج 
نشان داد که اضافه کردن هیدروژن پراکسید برای شتاب دادن فرایند 

حذف فتوکاتالیستی رنگ در فرایند مورد مطالعه ضروری است.

 20  mg L-1 در حذف  همکاران  و  دانشور  که  مطالعه‌ای  در 
ثابت  شرایط  در   UV/ZnO فرایند  از  استفاده  با   14 رد  اسید  از 
مقدار اولیه کاتالیست برابر با ppm 160 و pH خنثی و زمان 150 

دقیقه انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که با افزایش غلظت اولیه 
و  افزایش  حذف،  کارایی   ،  5   mM تا   2 از  پراکسید  هیدروژن 

سپس تا غلظت mM 20 کاهش یافت ]9[.
استفاده از گاز‌های گوناگون، فعالیت فتوکاتالیستی بالاتری را 
نشان  محیطی  شرایط  به  نسبت   14 رد  اسید  رنگ‌  حذف  برای 
اکسیژن  حضور  در  رنگ  حذف  کارایی  افزایش  دلیل  می‌دهد. 
با   )O2( اکسیژن  مولکول‌های  ابتدا  که  است  علت  این  به  محلول 
الکترون‌های باند هادی در فرایند فتوکاتالیست، وارد واکنش شده 
، در نتیجه  ( )−•

2O و سپس به آنیون رادیکال سوپر اکسید تغییر یافته 
  )•OOH( ند باعث تولید رادیکال‌های هیدوپروکسی می‌شو

[27]. علت افزایش کارایی حذف در حضور گاز نیتروژن، واکنش 
باند  از الکترون‌های  استفاده  با  رنگ  مولکول‌های  با   N2 مستقیم 
افزایش  دیگر  دلیل   .]31[ است  فتوکاتالیست  فرایند  در  هادی 
اسکاونجری  اثر  افزایش  گازها،  حضور  در  رنگ  حذف  کارایی 
هادی  باند  در  تولیدشده  الکترون‌های  همچنین  است.  الکترون 
که  دهند  واکنش  محلول  اکسیژن  با  موثری  طور  به  است  ممکن 
باعث ممانعت از تریکب دوباره بین حفره مثبت و الکترون می‏شود. 
طی مطالعه‌ای که ویکلی تجره و همکاران بر روی حذف اسید رد 
 TiO2/Fe3O4/CNT 14 از آب به وسيله نانوكامپوزیت مغناطيسی
انجام دادند، افزایش کارایی حذف رنگ را در حضور گاز اکسیژن 

مشاهده کردند [10]. 
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باراکا و همکاران در مطالعه‌ای که بر روی حذف فتوکاتالیستی 
رنگ متیلن اورانژ با استفاده از نانوذرات دی اکسید تیتانیوم انجام 
دادند، به این نتیجه رسیدند که آنیون‌های کلر، سولفات و نیترات 
باعث افزایش کارایی حذف و آنیون‌های استات و فسفات باعث 
کاهش کارایی حذف می‌شوند [33]. همچنین در مطالعه دیگری 
بلو  اسید  رنگ  فتوکاتالیستی  حذف  در  همکاران  و  احمدیان  که 
از  تهیه‌شده  کربن   - روی  اکسید  نانوکامپوزیت  از  استفاده  با   25
پوست موز انجام داده‌اند، به این نتیجه رسیده‌اند که همه آنیون‌ها، 
نیترات<  به صورت  ترتیب  به  باعث کاهش کارایی حذف رنگ 

فلوراید< بیک‌ربنات< کلراید می‌شوند [35].
مس،  اکسید  مرئی،  نور  فرایندهای  مختلف  بخش‌های  سهم 
نور مرئی، اکسید  پودر پوسته تخم مرغ، پودر پوسته تخم مرغ/ 
اکسید  و  مرئی  نور  مس/  اکسید  مرغ،  تخم  پوسته  پودر   - مس 
در  بهینه  شرایط  در  مرئی،  نور  مرغ/  تخم  پوسته  پودر   - مس 
پایین  سهم  نشان‌دهنده  که  است  شده  داده  نشان   10 نمودار 
مس  اکسید  فرایند  اولویت  بیانک‌ننده  و  بوده  جذب  فرایندهای 
رد  اسید  رنگ  حذف  در  مرئی  نور  مرغ/  تخم  پوسته  پودر   -
اسید  رنگ  فتوکاتالیستی  حذف  است.  فرایندها  سایر  بین  از   14
مرئی  نور  مرغ/  تخم  پوسته  پودر   - اکسید مس  فرایند  با   14 رد 
که  است  شده  مقایسه  پیشرفته  اکسیداسیون  فرایندهای  سایر  با 
نشان  نتایج  می‌شود.  مشاهده   ،4 جدول  در  نتایج  از  خلاصه‌ای 
تخم  پوسته‌  پودر   - مس  اکسید  فرایند  حذف  کارایی  که  داد 
مرغ/ نور مرئی بر حذف رنگ اسید رد 14 نسبت به فرایندهای 
پیشنهادی حذف  مکانیسم  به طور کلی  است.  بوده  بیشتر  دیگر، 

 14 رد  اسید  رنگ  وقتی  که  است  صورت  این  به  فتوکاتالیستی 
با  مجاورت  در  مرغ  تخم  پوسته  پودر   - مس  اکسید  فرایند‏  در 
باند هادی  به  باند ظرفیت  از  الکترون‌ها  نور مرئی قرار می‏گیرد، 
برانگیخته   10 معادله  طبق  بر  الکترون   - حفره  جفت  شکل  به 

می‏شوند [47 ,19 ,16]. 
)10(+− +→υ+ hehCuO

و  پذیرنده  حفره،  و  الکترون  بین  بعدی  واکنش‌های  سپس 
تولید  و  می‏دهد  رخ   OH- و  H2O ،O2 الکترون دهنده 
−• میک‌ند )معادلات 11-14(. 

2O رادیکال‌های •HOO• ،HO و
رادیکال‌های  نتیجه  مولکول‌های در  با  ایجادشده 

کربن  اکسید  دی  و  آب  به  تبدیل  و  می‌دهد  واکنش  رنگ 
می‌شوند )معادلات 15-17(. 

حذف  در  فتوکاتالیست  پایداری  و  دوباره  استفاده  قابلیت 
کارایی  کلی  طور  به  است.  اهمیت  حائز   ،14 رد  اسید  رنگ 
دقیقه   60 تماس  زمان  از  بعد  اول  سیکل  با  برابر  رنگ  حذف 
که  داد  نشان  نتایج  همچنین  شد.  مشاهده  هشتم  سیکل  از  بعد 
است.   pH>2 شرایط  در  خوبی  پایداری  دارای  کاتالیست 
تغییرات طیف فرابنفش - مرئی رنگ اسید رد 14، پس از تصفیه 
نور  پوسته تخم مرغ/  پودر  اکسید مس -  فرایند  با  فتوکاتالیستی 
مرئی در شرایط بهینه از 200 تا 800 نانومتر بررسی شد )نمودار 
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جدول 4. مقایسه‌ حذف فتوکاتالیستی رنگ اسید رد 14 در مطالعه‌ حاضر با سایر فرایند های اکسیداسیون پیشرفته

pHسیستم ها
مقدار 

کاتالیست
(g L-1)

غلظت اولیهّ ی 
AR14

(mg L-1)
(W) زمانتوان

(min)
کارایی 

حذف )%(
kobs

(min-1)
R2منبع

LED/ZnO-Perlite31201512093/590/01690/8325(3)
VIS/CS-PVA-TiO230/41040120800/01880/9866(36)
UV/TiO2-GO-CE100/034096790/92-0/96(37)

UV/MWCNTs/H2O230/340155090/650/06960/9808(4)
LED/SCBMGO30/5101512089/850/01040/8731(2)

Solar Light/TiO25/80/420
7/7

2Cm
Wµ6096/4--(38)

UV/ZnO-Scallop Shell91301251801000/02730/964(39)
UV/TiO230/07530158082/10/03410/9865(40)

VIS/Fe3O4-ZnTi-LDHs70/0550500120<920/03040/9681(41)
UV/TiO2-glass beads6/74 mM20301560--(42)
UV/Fe-ZSM5/H2O25/20/254015120760/0232< 0/96(29)
UV/Photoelectro-

 Fenton-Activated carbon
fiber cathode

31 mM2001136094--(11)

UV/H2O2/TiO25/6-Dye: 0/1 mM
H2O2: 6 mM15501000/08620/9908(43)

UV/ZnONatural0/162030601000/0548-(44)
UV/TiO2Natural0/0420302101000/01410/9991(45)

UV/Fe3O4-WO3-APTES30/23012512086/340/01360/8303(46)
VIS/TiO2-Fe3O4-CNT70/5505536096/530/01130/9597(10)
VIS/ZnO-MMO-CNT4/120/009204515098/08--(30)

LED/CuO-Eggshell30/420156099/90/1460/9628 مطالعه‌ی
حاضر

13(. طیف جذب محلول ماده رنگ‌زا داراي یک پیک اصلي در 
nm 515 و یک پیک دیگر  با حداکثر جذب  و  محدوده مرئي 
در محدوده فرابنفش با بیشینه جذب nm 320 است. پیک اصلي 
مـاده  سـاختار  در   –N=N- گروه   n-π* گـذار  بـه  مي‌توان  را 
فرابنفش  محدوده  مشاهده‌شده‌  پیک   .(10) داد  نسبت  رنگ‌زا 
مربوط به جذب گـذار *n-π مرتبط با حلقه‌های نفتالینی موجود 
به نمودار مشاهده  با توجه  در ساختار رنگ اسید رد 14 هستند. 
می‌شود که مقادیر جذب در طول واکنش فتوکاتالیستی، کاهش 

ناپدید شده‌اند که  از 60 دقیقه، پیک فرعي و اصلي  بعد  یافته و 
اکسایش  اثر  در  آزو  پیوندهای  فروپاشی  را  آن  دلیل  مـي‌تـوان 
بیان شده، نشان  نسبت داد. همچنین کاهش جذب در پیک‌های 
و  رنگ‌زا  ماده  مولکول  در  آروماتیک  بخش‌های  تجزیه  دهنده‌ 

محصولات میانی آن است.
در این پژوهش از نانوکامپوزیت اکسید مس - پودر پوسته تخم 
مرغ در حضور نور مرئی در حذف رنگ اسید رد 14 از محیط‌های 
آبی استفاده شد. نانوکامپوزیت اکسید مس - پودر پوسته تخم مرغ 
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 ،EDX و FE-SEM ،XRD با روش هم‏رسوبی سنتز شد. آنالیز
ساختار نانوکامپوزیت را تایید کرد. در شرایط اسیدي به دلیل افزایش 
غلظت +H، سطح نانوکامپوزیت داراي بار مثبت شد؛ بنابراین، جذب 
آنیوني  رنگ‌زاي  ماده  و  نانوکامپوزیت  سطح  بین  الکترواستاتیک 
اسید رد 14 باعث افزایش کارایی حذف می‌شود. با افزايش غلظت 
اوليه نانوکاتالیست، كارايي حذف فتوکاتالیستی رنگ افزایش یافت. 
كارايي حذف با افزايش غلظت اولیه رنگ كاهش یافت و کارایی 
اولیه‌  افزایش غلظت  با  پیروی کرد.  از سینتیک درجه یک  حذف 
رنگ اسید رد 14، از mg L-1 20 به 100، ضریب ثابت سینتیکی 
انرژی  مقدار  و  کاهش  به 0/0048،   0/146 min-1 از  یک،  درجه‌ 
مصرفی از kWh m-3  3/94 به 120 افزایش یافت. همچنین ضریب 
همبستگی )R2( از 0/9628 به 0/6858 کاهش یافت. کارایی حذف 
تا 25 ،   2 mMاولیه هیدروژن پراکسید از افزایش غلظت  با  رنگ 
و  گوناگون  گاز‌های  از  استفاده  یافت.  کاهش  سپس  و  افزایش 
برای حذف رنگ‌  را  بالاتری  فتوکاتالیستی  فعالیت  آنیون‌ها،  انواع 
کلی  طور  به  می‌دهد.  نشان  محیطی  شرایط  به  نسبت   14 رد  اسید 
کارایی حذف رنگ برابر با سیکل اول بعد از زمان تماس 60 دقیقه 
بعد از سیکل هشتم مشاهده شد. در مجموع نتايج حاصل از انجام 

به  فرايند مورد مطالعه  از  توان  آزمايش‌ها مشخص ساخت كه مي 
عنوان يك روش موثر با قابلیت بازیابي کاتاليست به صورت ثقل و 
استفاده دوباره و کاهش انرژی مصرفی در جهت حذف رنگ‌ها از 

محیط‏های آبي استفاده كرد.

قدردانی

این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی پایان‌نامه کارشناسی ارشد نادر 
پزشکی  علوم  دانشگاه  فناوری  و  تحقیقات  معاونت  امانی مصوب 
است.   )IR.GUMS.REC.1401.270 اخلاق:  )کد  گیلان 
نویسندگان این مقاله از معاونت محترم و همچنین مرکز تحقیقات 
بهداشت و محیط زیست دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 

گیلان به دلیل ارائه خدمات آزمایشگاهی نهایت سپاس را دارند.
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نویسندگان اعلام میک‌نند هیچ‌گونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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