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ABSTRACT
Introduction and purpose: The release of chlorinated organic compounds 
(COCs) is accounted as a danger for public health and environment due to 
their harmful effects such as carcinogenicity, toxicity, and flammability. 
Trichlorethylene (TCE) is one of the most famous COCs, which is commonly 
used as a solvent for dry-cleaning and industrial degreasing and contaminates 
soil and groundwater. Thus, it is considered as a possible carcinogenic compound 
(class B2) for humans. Therefore, this study was to evaluate the effect of zero-
valent iron nanoparticles (nZVI) in degradation of TCE.
Methods: Iron nanoparticles were prepared through the Ferric Chloride revival 
method by sodium borohydride. The properties of nanoparticles were determined 
using scanning electron microscopy, transmission electron microscopy, X-ray 
diffraction, and vibrating sample magnetometer. In addition, the effect of pH, 
concentration of trichloroethylene, iron nano-particle dosage, and contact time 
were studied on TCE removal efficiency. Box Behnken model was used to 
investigate the interaction of these variables. Analysis of variance was considered 
as the statistical method for analysis of responses.
Results: Results showed that the degradation efficiency was equal to 91.23% in 
optimal conditions (pH=3, nanoparticles dose= 0.63 g/l, TCE concentration= 11 
mg/l, and contact time= 86 min). The results of kinetic studies revealed that TCE 
degradation by nZVI follows first-order kinetic model. 
Conclusion: It is conclude that zero-valent iron nanoparticles have a good 
efficiency in the degradation of TCE. On the other hand, separation of these 
nanoparticles is simple due to its magnetism properties, which can improve the 
use of these nanoparticles. 
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مقاله پژوهشی  

بررسی کارایی نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی در تخریب تری  کلرو   اتیلن از محلول های آبی 

مقدمه و هدف: انتشار ترکیبات آلی کلرینه )COCs: Chlorinated Organic Compounds( به علت ویژگی های 
مضر آن ها مانند سرطان زایی، سمیت و قابلیت اشتعال، برای بهداشت عمومی و  محیط زیست نگران کننده می باشد. 
تری کلرو اتیلن )TCE: Trichloroethylene( یکی  از مشهورترین COCs  است که به دلیل استفاده متداول به عنوان 
حلال در  خشک شویی ها و صنایع چربی زدایی، سبب آلودگی خاک و آب های زیر زمینی می شود؛ از این  رو، 
به عنوان ترکیبی با خاصیت سرطان زایی احتمالی برای انسان )کلاس  B2( طبقه بندی شده است. در این راستا، هدف 

از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر نانو ذره آهن صفر  ظرفیتی در تخریب TCE می باشد. 
و  تهیه   )NaBH4( سدیم  بوروهیدرید  توسط  آهن  کلرید  احیای  روش  به   آهن  نانو ذرات  روش کار: 
 ،)SEM: Scanning Electron Microscopy( مشخصات نانو ذرات توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی
ایکس  اشعه  پراش   ،)TEM:  Electron Microscope Transmission( انتقالی  الکترونی  میکروسکوپ 
 )VSM:  Vibrating Sample Manetometer( لرزشی  مغناطیس سنج  و   )XRD: X-Ray Diffraction(
کارایی  بر  تماس  زمان  و  آهن  نانو ذره  مقدار  تری کلرو اتیلن،  غلظت   ،pH تأثیر  در  ادامه،  گردید.  تعیین 
 Box مورد بررسی قرار گرفت. علاوه براین، به منظور بررسی اثر متقابل این متغیرها از مدل  TCE تخریب

Bencken استفاده گردید و آنالیز واریانس به عنوان روش آماری آنالیز پاسخ ها در نظر  گرفته شد.
یافته ها: نتایج مربوط به تخریب تری کلرو اتیلن با نانوذرات آهن نشان داد که بازده تخریب برابر با 91/23 
درصد در شرایط بهینه )pH= 3، مقدار نانو ذره 0/63 گرم در لیتر، غلظت TCE 11 میلی گرم در  لیتر و زمان 
تماس 86 دقیقه( حاصل شده است. نتایج مطالعات سینتیکی نیز حاکی از آن بود که تخریب TCE توسط 

نانوذرات آهن صفر ظرفیتی، از مدل سینتیکی درجه  1  تبعیت می کند.
نتیجه گیري: بر اساس نتایج حاصل مي توان گفت که نانوذرات آهن صفر، کارایی قابل قبولی در تخریب 
که  است  ساده  امری  مغناطیسی،  خاصیت  به دلیل  نانو ذرات  این  جداسازی  از  سوی  دیگر،  دارند.   TCE

می تواند کاربرد آن ها را بهبود بخشد. 

کلمات کلیدی: فرآیند اکسیداسیون پیشرفته، تری کلرواتیلن، تصفیه آب، نانوذرات
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مقدمه

 COCs: Chlorinated Organic( کلرینه  آلی  ترکیبات 
صنایع  و  خشک شویی ها  در  معمول  به طور   )Compounds

بسیار  ترکیبات،  این  استفاده می شود.  به عنوان حلال  چربی زدایی 
چگال تر از آب هستند و در محیط زیست طبیعی، پایدار می باشند؛ 

با  آلوده شده  زیرزمینی  آب های  و  خاک  ها  تصفیه  بنابراین، 
به نظر  دشوارتر  دیگر،  هیدروکربن های  با  مقایسه  در   COCs

سرطان زایی،  مانند  خصوصیاتی  به دلیل   COCs انتشار  می رسد. 
بهداشت  برای  نگران کننده  مسأله ای  اشتعال،  قابلیت  و  سمیت 
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تری کلرو اتیلن   .]1[ می شود  محسوب  زیست  محیط  و  عمومی 
است   COCs از مشهورترین  )TCE: Trichloroethylene( یکی 

که در خاک و آب های زیر زمینی آلوده یافت می شود ]2[. این 
ترکیب، به ویژه در آب های زیر زمینی در تماس با مکان های دفع 
در  بالا  غلظت های  در  و  شده  یافت  به وفور  خطرناک،  پسماند 
خانگی  موش های  و  صحرایی  موش های  از  مشخصی  گونه های 
مشکوک به سرطان زایی گزارش شده است ]3[. این آلاینده در 
)تا  می کند  حرکت  پایینی  لایه های  سمت  به  زیر زمینی  آب های 
زمانی که به لایه هایی با نفوذ پذیری پایین تر برسد(؛ در نتیجه، نرخ 
اشباع آن در لایه های زیرین زمین می تواند از 1 تا 80-70 درصد 
باشد ]4[. زمانی که TCE به محیط زیر سطح زمین راه می یابد، بین 
خاک و آب توزیع می شود و به علت قابلیت انحلال پایین و قابلیت 
جذب بالای این ترکیب به مواد آلی خاک، مقادیر زیادی از آن 
در خاک باقی می ماند. حتی در این شرایط نیز، TCE جذب شده 
در خاک می تواند به آهستگی به داخل آب های زیر زمینی انتشار 
یک  به عنوان  آلاینده  این  که  می شود  سبب  مسأله  این  و  یابد 
باقی  انسان ها  برای محیط زیست و سلامت  تهدید طولانی  مدت 
بماند. شایان ذکر است که دو ویژگی مهم این ترکیب، حلالیت 
پایین و سمیت بالای آن می باشد ]1[. مطالعات نشان داده اند که 
برساند؛  آسیب  انسان  مرکزی  عصبی  سیستم  به  می تواند   TCE

ذهنی  علائم  بروز  به  منجر  آن  با  مدت  کوتاه  تماس  مثال،  برای 
تب،  بدن،  اعضای  هماهنگی  فقدان  تهوع،  حالت  سردرد،  نظیر 
بی خوابی، گیجی و تاری دید می گردد و تماس با آن برای مدت 
نارسایی  مرکزی،  عصبی  سیستم  فعالیت  کاهش  سبب  طولانی 
افزایش  و  پوست  و  گوارش  دستگاه  به  آسیب  کلیوی،  کبدی- 
زیست  محیط  از  حفاظت  سازمان   .]5،6[ می شود  قلبی  برون ده 
 United States Environmental Protection( متحده  ایالات 
خاصیت  با  ترکیب  یک  به عنوان  را   TCE  ،)Agency: USEPA

کرده  طبقه بندی   )B2 )کلاس  انسان  برای  احتمالی  سرطان زایی 
سالم  آشامیدنی  آب  قانون  توسط  آن  مجاز  غلظت  حداکثر  و 

به  نیاز  بنابراین،  ]2،7[؛  است  دانسته  لیتر  در  میکروگرم   5 را 
این  بالقوه  مخاطرات  کاهش  برای  مؤثر  احیای  تکنولوژی  یک 
آلاینده های سمی در محیط زیست وجود دارد ]5[. طی دهه های 
برای  مناسب  روش های  یافتن  جهت  بسیاری  تلاش های  گذشته، 
ترکیبات  این  با  آلوده شده  خاک های  و  آب   از   COCs حذف 
آب  تصفیه  متداول  فرآیند های  عملکرد  اما  است؛  گرفته  صورت 
فیلتراسیون  ترسیبی،  ته نشینی، سبک سازی  انعقاد،  نظیر  فاضلاب  و 
بی خطر،  سطوح  به  آلاینده  این  غلظت  کاهش  برای  کلرزنی  و 
اخیر  نیز در سال های  نانو ذرات آهن   .]6[ نبوده است  موفقیت آمیز 
برای کلرزدایی حلال های آلی کلرینه مورد استفاده قرار گرفته است 
که این مسأله ناشی از کارایی بالا، هزینه پایین، ویژگی های منحصر 
بالای  به حجم  نسبت مساحت سطح  و  و شیمیایی  فیزیکی  فرد  به 
این نانو ذرات می باشد ]3،8[. از دهه های گذشته، آهن صفر ظرفیتی 
آلودگی  ایجاد  عدم  بالا،  واکنش پذیری  به  دلیل   ،nZVI به ویژه 
گسترده ای  به طور  آن،  بودن  اثربخش   هزینه  و  زیست  محیط  در 
آلی  ترکیبات  حذف  و  زیست  محیط  احیای  و  بازسازی  برای 
از  کلرزدایی  شیمی  علاوه براین،   .]9[ است  شده  استفاده  کلرینه 
ترکیبات آلی کلرینه نظیر TCE توسط فلز آهن به طور گسترده ای 
قرار گرفته است ]13-10[. چگونگی تخریب چنین  مطالعه  مورد 
هالوژن زدایی  فرآیند های  توسط   ،nZVI به وسیله  آلاینده هایی 
در  همکاران  و   Parshetti مثال،  به عنوان  می شود؛  انجام  و جذب 
کلرزدایی  در  را   Fe/TiO2 نانو کامپوزیت  کارایی  خود،  پژوهش 
از تری کلرو اتیلن و دی کلروفنول تحت شرایط آنوکسیک و در 
حذف  بازده  به  و  دادند  قرار  بررسی  مورد  نیکل  یون های  حضور 
یافتند و گزارش کردند که غلظت های  بالایی )92 درصد( دست 
پایین نیکل در حد 50 میکرو مولار می تواند تأثیر افزایشی خوبی در 
میزان کلر زدایی از این دو ترکیب داشته باشد ]Kim .]14 و همکاران 
نیز در پژوهش خود در ارتباط با تخریب تری کلرو اتیلن توسط Fe0 و  
Fe/Pd-alginateتثبیت شده بر روی دانه های آلژینات دریافتند که در 

حضور 50 میلی گرم در لیتر Fe/Pd-alginate، بیش از 99/8 درصد از 
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TCE حذف می شود و نشت فلز از بستر، کمتر از 3 درصد می باشد؛ 

مؤثر  کامپوزیت  یک  به عنوان  می تواند   Fe/Pd-alginate بنابراین، 
برای تصفیه حلال های آلی کلرینه محسوب شود ]15[.

و   TCE هیدروژن،  یون  احیای  واکنش های  قسمت،  این  در 
اکسیداسیون آهن نشان داده شده است ]16[:

 TCE حاضر،  پژوهش  در  شد،  بیان  پیش تر  آنچه  به  توجه  با 
این  علت  که  گردید  انتخاب  مدل  آلاینده  ترکیب  یک  به عنوان 
موضوع ، آنتروپوژنیک  بودن این آلاینده و مقاومت آن به تجزیه 
حاضر،  پژوهش  از  هدف  این  رو،  از  می باشد؛  زیست  محیط  در 
سنتز نانو ذره آهن صفر ظرفیتی به منظور تخریب TCE و ارزیابی اثر 
متغیرهای مستقل از جمله زمان تماس، pH محلول، دوز نانوذره و 
غلظت TCE بر بازده حذف این آلاینده می باشد. شایان ذکر است 
که به منظور بهینه سازی متغیرهای آزمایش، از روش آماری سطح 

پاسخ استفاده شد. 

روش‌کار

مواد‌شیمیایی‌مورد‌استفاده

 ،)NaBH4( بورو هیدرید سدیم ،)FeCl3( کلرید آهن بی آب
اسید کلریدریک، هیدروکسید سدیم و سایر مواد شیمیایی مورد 
نیاز، با خلوص آزمایشگاهی از نمایندگی شرکت Merck در تهران 
خریداری شدند. شایان ذکر است که برای ساخت تمامی محلول ها 

از آب مقطر دو بار تقطیر استفاده شد.

سنتز‌نانو‌ذرات‌آهن‌صفر‌ظرفیتی‌

Ibrahem و  بر اساس روش  نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی  سنتز 
همکاران )2012( به صورت زیر بوده است ]17[:

نانو ذرات آهن از طریق ترکیب  کردن محلول کلرید فریک 
محلول  گردید.  سنتز  احیاکننده  عامل  حاوی  محلول  با   )FeCl3(
 50 در  فریک  کلرید  از  0/4 گرم  انحلال  به وسیله  فریک  کلرید 
میلی لیتر آب دیونیزه حاصل شد. در ادامه و به منظور تهیه محلول 
 )NaBH4( بوروهیدرات  سدیم  از  گرم   0/6 احیاکننده،  حاوی 
محلول  این  گردید.  حل  و  اضافه  دیونیزه  آب  میلی لیتر   100 به 
دبی  با  فریک  کلرید  محلول  آنکه  از  پیش  احیاکننده(  )حاوی 
به صورت  میکروتیوب  از پمپ  استفاده  با  ثانیه  میلی لیتر در   0/13
قطره قطره به آن اضافه شود، در حمام یخ مستغرق گردید. ذکر 
تلقی  تکمیل شده  زمانی  واکنش،  که  دارد  ضرورت  نکته  این 
گشت که حباب ها به مدت طولانی تولید نشدند. محصول نهایی، 
لجنی سیاه رنگ بود که با یک آهن ربای قوی جداسازی گردید. 
آب  با  چندین بار  سنتز،  از  پس  صفر  آهن  نانو ذرات  ادامه،  در 
مقطر دوبار تقطیر و استون شستشو داده شدند تا مواد باقی مانده و 
نانو ذرات سنتز شده  نهایت،  ناخالصی های آن ها حذف گردد. در 
بدون  )شرایط  شدند  نگهداری  ازت  گاز  تحت  دسیکاتور  در 

اکسیژن به منظور جلوگیری از اکسید  شدن(.

تعیین‌مشخصات‌نانو‌ذره‌‌آهن‌صفر‌ظرفیتی
میکروسکوپ  از  استفاده  با   nZVI اندازه ویژگی ها، مورفولوژی، 
 )SEM:  Scanning Electron Microscopy( رویشی  الکترونی 

انتقالی  الکترونی  میکروسکوپ  و   KyKy-EM3200 مدل 
 PHILIPS, مدل )TEM: Electron Microscope Transmission(

توسط  نیز   nZVI کریستالی  ساختار  گردید.  آنالیز   EM,100Kv

 Philips مدل   )XRD: X-Ray Diffraction( ایکس  اشعه  پراش 
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XRD 3100 diffractometer Netherlands تعیین شد. علاوه براین، 

مغناطیس سنج  دستگاه   ،nZVI مغناطیسی  ویژگی های  تعیین  برای 
 Lake  مدل  )VSM:  Vibrating Sample Manetometer( لرزشی 

Shore 7410 مورد استفاده قرار گرفت.

طراحی‌آزمایشات‌و‌آنالیز‌آماری
از روش سطح پاسخ  گسترده ای  به صورت  امروزه، 
جهت طراحي   )RSM:  Response Surface Methodology(
آزمایش و ارائه روابط منطقي بین متغیرها در بسیاري از زمینه های 
آماری،  طرح  این  از  استفاده  با   .]18[ مي شود  مطالعاتی استفاده 
رگرسیون  مدل  ضرایب  کلیه  و  یافته  کاهش  آزمایش ها  تعداد 
می باشد.  برآورد  قابل  فاکتورها،  متقابل  اثر  نیز  و  دوم  درجه 
آثار  بررسی  حاضر،  پژوهش  در  مطرح شده  مسأله  مهم ترین 
اصلی و متقابل این فاکتورها بود؛ از این  رو، طرح آماری پاسخ 
سطح انتخاب گردید ]19[. شایان ذکر است که کلیه آزمایشات 
بر اساس نرم افزار طراحی آزمایشات نسخه 7، به روش سطح پاسخ 
با 3 سطح )1-،0،1+( و 4 متغیر )فاکتور( انجام شد و نوع طراحی 

به صورت مدل Box-Behnken بود. جدول 1، محدوده متغیرهای 
Box-Behnken را نمایش  مستقل آزمایشات انجام شده به روش 
 ،TCE pH، غلظت  می دهد که در آن، متغیرهای مستقل شامل: 
آزمایش  مراحل  تعداد  ادامه،  در  می باشد.   nZVI دوز  و  زمان 
محاسبه   N=2k(k-1)  +C0 معادله  از  استفاده  با  نمونه(  )تعداد 
k، تعداد فاکتورهای مورد بررسی )متغیرها(  گردید که در آن 
متغیر   4 به  توجه  با  بنابراین،  بود؛  مرکزی  نقطه  تعداد   ،C0 و 
مستقل در 3 سطح و تعداد 5 نقطه مرکزی، 29 آزمایش توسط 
نرم افزار طراحی گردید و با دو بار تکرار، تعداد کل آزمایشات 

به 58 مورد رسید )جدول 2(.  

+101-نمادمتغیر مستقل

pHX13711

X21055100غلظت TCE )میلی گرم بر لیتر(

X32070120زمان )دقیقه(

X40/10/61/1دوز nZVI )گرم بر لیتر(

Box‐Behnken جدول 1: محدوده متغیرهای مستقل به روش

جدول 2: ماتریکس طراحی آزمایشات متغیرها و سطوح مختلف آن ها

درصد حذف 
پیش بینی شده

درصد حذف 
واقعی 

pH زمان )دقیقه( غلظت TCE )میلی گرم در لیتر( دوز nZVI )گرم در 
لیتر(

مراحل 
آزمایش

66/95 64 7 70 10 1 1

46/77 48 7 20 100 0/55 2

56/99 57 7 70 55 0/55 3

26/97 27/9 11 20 55 0/55 4

84/99 85 3 70 100 0/55 5

69/45 66/7 3 70 55 0/1 6

20/84 19/2 11 70 55 0/1 7

40/33 40/35 11 70 10 0/55 8
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روش‌انجام‌آزمایشات
که  بود  کاربردی  بنیادی-  مطالعات  نوع  از  حاضر  پژوهش 
آن،  در  و  شد  انجام  بسته  شرایط  در  و  آزمایشگاهی  مقیاس  در 
با  آزمایشات  طراحی  آماری  مدل  از  استفاده  با  نمونه ها  حجم 
 Box-Behnken مبنای مدل  بر  سطحی  پاسخ  روش  از  استفاده 

تعیین گردید. لازم به ذکر است که پارامترهای مورد بررسی در 
 ،)3-11(  pH شامل:  آهن  نانو ذره  توسط   TCE تخریب  فرآیند 
 0/1-1( تخریب کننده  ماده  دوز  دقیقه(،   0-120( تماس  زمان 
لیتر(  بر  میلی گرم   10-100(  TCE اولیه  غلظت  و  لیتر(  بر  گرم 
مقادیر  حاوی  میلی لیتری   250 مایرهای  ارلن  در  آزمایشات  بود. 

درصد حذف 
پیش بینی شده

درصد حذف 
واقعی

pH زمان )دقیقه( غلظت TCE )میلی گرم در لیتر( دوز nZVI )گرم در 
لیتر(

مراحل 
آزمایش

56/99 58/32 7 70 55 0/55 9

87/52 87 3 120 55 0/55 10

56/99 59/21 7 70 55 0/55 11

26/15 29/19 11 120 55 0/55 12

58/75 58 7 120 55 1 13

41/28 41 11 70 100 0/55 14

54/61 54 7 20 10 0/55 15

32/44 34/75 11 70 55 1 16

52/83 53 7 120 100 0/55 17

41/28 41 7 120 55 0/1 18

58/11 58 7 70 100 1 19

56/99 54/3 7 70 55 0/55 20

90/73 95/42 3 70 10 0/55 21

56/99 56/1 7 70 55 0/55 22

41/64 45 7 70 100 0/1 23

50/70 51 7 20 55 1 24

62/67 61 7 120 10 0/55 25

50/48 51 7 70 10 0/1 26

35/22 36 7 70 55 0/1 27

90/80 92 3 20 55 1 28

72/59 69/96 3 20 55 0/55 29

ادامه جدول 2.
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  TCE اولیه  غلظت های  و  تخریب کننده  ماده  دوز  از  مشخصی 
تعریف شده  آزمایشات  )طبق  مختلف  تماس های  زمان  و   pH در 
توسط روش طراحی آزمایشات( انجام شد. همچنین، برای تنظیم 
pH نمونه ها از هیدروکسید سدیم 0/1 مولار و اسید کلریدریک 

0/1 مولار استفاده گردید. درادامه و برای اختلاط بهتر بین ماده 
200 دور  با  شیکر  دستگاه  روی  ارلن ها   ،TCE و  تخریب کننده 
در دقیقه قرار گرفتند و در پایان، غلظت های باقی مانده TCE در 
محلول با استفاده از دستگاه HPLC با دتکتور UV در طول موج 
214 نانومتر )فاز متحرک استونیتریل و آب به نسبت حجمی 80 

به 20 با دبی 1 میلی لیتر در دقیقه( ارزیابی گردید. 

یافته‌ها
 

مشخصات‌نانوذره‌آهن‌صفر‌ظرفیتی
پراش  از دستگاه  استفاده  با   XRD آنالیز  الف،   -1 در شکل 
ولتاژ  در   )Philips XRD 3100 diffractometer( ایکس  اشعه 
این مرحله،  45 کیلوولت و 30 میلی آمپر نشان داده می شود. در 
نانوذرات آهن در یک نگهدارنده )هولدر( شیشه ای از 20 تا 90 
درجه اسکن شدند. لازم به ذکر است که این محدوده از اسکن، 
تمام گونه های مهم و اصلی آهن و اکسید آهن را تحت پوشش 
درجه   45 در  آهن  نانو ذره  پیک  شکل،  براساس  می دهد.  قرار 

شکل 1: تصویر پراش اشعه ایکس )XRD( )الف( ، تصویر VSM )ب(، تصویر میکروسکوپ الکترونی انتقالی )TEM( )ج(، تصویر میکروسکوپ 
الکترونی رویشی )SEM( )د( برای نانوذره اکسید آهن صفر ظرفیتی
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آنالیز  ب،  1ـ  شکل  در  علاوه براین،  می شود.  مشاهده  به وضوح 
VSM برای nZVI سنتز شده در دمای اتاق )25 درجه سانتی گراد( 

در محدوده میدان مغناطیسی 22/5± کیلواورستد )KOe( و اشباع 
فوق  آنالیز  نتایج  است.  شده  ارائه  گرم  در  الکترومغناطیس   ±80

  nZVIبرای اشباع  مغناطیس  مقدار  بیشترین  که  است  آن  بیانگر 
الکترومغناطیس در گرم می باشد. سنتز شده، 65 

 )TEM( در شکل 1ـ ج، تصاویر میکروسکوپی انتقال الکترون
نانوذرات آهن سنتز شده به روش سدیم بوروهیدرید ارائه شده است. 
نانوذرات کروی شکل هستند و به صورت توده های  به طور معمول، 
آهن  نانو ذرات  سطحی  مورفولوژی  دارند.  وجود  زنجیر مانند 
سنتز شده با استفاده از انتشار میدانی اسکن میکروسکوپ الکترونی 
 )FE-SEM: Field Emission Scanning Electron Microscopy(

نانو،  مقیاس  در  آهن  ذرات  است.  شده  داده  نشان  د  1ـ  شکل  در 
پراکندگی اندکی در محدوده 100 ـ50 نانومتر دارند و سطح نانوذره 
آهن صفر، زبر )ناهموار( می باشد. همان طور که گفته شد، نانوذرات 
به طور معمول کروی شکل هستند و به صورت توده های زنجیر مانند 

وجود دارند.

nZVI و‌دوز pH تأثیر
شکل 2، نشان دهنده نتایج مربوط به اثر pH در محدوده های 
TC می باشد. همان طور  اسیدی، خنثی و قلیایی در میزان حذف 
بیشترین  بازده حذف در   ،pH= 3 است، در که در شکل نمایان 
مقدار خود قرار دارد و با افزایش بیشتر pH به سمت شرایط خنثی 
و قلیایی، بازده حذف کاهش می یابد. از سوی دیگر، در این شکل 
نتایج مربوط به تأثیر دوز nZVI در حذف TCE نشان داده شده 
است. با توجه به شکل، با افزایش دوز نانوذره از 0/1 تا 0/8 گرم، 
میزان حذف TCE افزایش می یابد و در مقادیر بالاتر، بازده حذف 

افزایش چشمگیری را نشان نمی دهد.

تأثیر‌غلظت‌‌TCEو‌زمان‌تماس
شکل 3، نتایج مربوط به اثر غلظت اولیه TCE در میزان حذف 
توسط نانوذره آهن صفر ظرفیتی در مقابل زمان را نشان می دهد. 
نتایج حاکی از آن است که هرچه غلظت اولیه TCE بیشتر شود، 
در  نیز  حداکثر بازده حذف  می یابد.  کاهش  درصد حذف آن 
غلظت 10 میلی گرم در لیتر مشاهده می شود که برابر با 65 درصد 

 شکل 2: پاسخ سطحی بازده حذف TCE در برابر دوز nZVI و pH )زمان واکنش= 70 دقیقه و غلظت TCE= 55 میلی گرم در لیتر(
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می باشد. همچنین، در شکل 3، نتایج مربوط به اثر زمان واکنش 
همان گونه که مشاهده  نشان داده شده است.  در کارایی حذف 
می شود، با افزایش زمان تماس تا 90 دقیقه، میزان جذب آلاینده 
افزایش می یابد و پس از آن تا زمان 120 دقیقه، روند حذف آلاینده 

با شیب بسیار کمی افزایش پیدا می کند. 

بهینه‌سازی‌پارامترهای‌بهره‌برداری‌
متغیرها  بهینه  مقادیر  تعیین  پارامترها،  بهینه سازی  اصلی  هدف 
به وسیله  ظرفیتی  صفر  آهن  نانوذره  توسط   TCE تخریب  برای 

پژوهش  داده های آزمایشگاهی می باشد. در  از  به دست آمده  مدل 
از  ترکیبی  بهینه سازی  برای  پاسخ  سطح  آماری  روش  از  حاضر، 
ماده تخریب کننده و  تماس، دوز  )pH، زمان  پارامترهای مختلف 
پارامترهای  بهینه سازی  غلظت آلاینده( استفاده شد. در جدول 3، 
)تخریب  پاسخ  مطلوبیت  درجه  بالاترین  یافتن  جهت  مختلف 
به  به منظور دستیابی  براساس آن،  TCE( نشان داده شده است که 

nZVI، بازده تخریب در  با استفاده از   TCE شرایط بهینه تخریب 
پارامتر ها،  بقیه  برای  و  تنظیم گردید   )maximize( سطح حداکثر 
گزینه "در محدوده" )in range( در نظر گرفته شد. ذکر این نکته 

شکل 3: پاسخ سطحی بازده حذف TCE در برابر غلظت TCE و زمان واکنش )pH= 7  و دوز NZVI= 0/56گرم در لیتر(

جدول 3: مقادیر حد و وزن بالا و پایین و اهمیت پارامترهای فرآیند تخریب TCE توسط نانوذره آهن صفر ظرفیتی

اهمیت وزن بالاتر وزن پایین تر حد بالاتر حد پایین تر هدف متغیر

3 1 1 11 3 در محدوده pH

3 1 1 120 20 در محدوده زمان

3 1 1 1 0/1 در محدوده دوز نانوذره

3 1 1 100 10 در محدوده TCE غلظت

5 1 1 90/80 20/84 حداکثر تخریب )درصد(
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باندهای  بر  بیشتر  تأکید  بیانگر  اهمیت،  یا  وزن  دارد که  ضرورت 
از  این  رو،  از  مقادیر هدف می باشد؛  یا  متغیر  پایین تر هر  یا  بالاتر 
آنجایی که هدف، تخریب بالاتر است؛ ضریب اهمیت 5 در جدول 
به درصد تخریب TCE اختصاص داده شد. در این ارتباط، مقادیر 
در  هدف  آلاینده  تخریب  حداکثر  برای  فرآیند  پارامترهای  بهینه 
محدوده های  بر اساس  جدول  این  در  است.  شده  ارائه   4 جدول 
برای  بهینه  شرایط   ،)3 )جدول  آزمایش  متغیرهای  برای  ذکر شده 
زمان   ،pH= 3/07 91 درصد( در( تری کلرواتیلن  حداکثر حذف 
واکنش 86 دقیقه، غلظت TCE برابر با 11 میلی گرم در لیتر و دوز 

نانوذره برابر با 0/63 گرم در لیتر حاصل گشت )جدول 4(. 

اعتبارسنجی‌مدل‌آماری
معادله زیر  بکارگیري روش آماري سطح پاسخ،  به وسیله 
که نشان دهنده ارتباط تجربي متغیرهاي آزمایش و درصد بازده 

به صورت کدگذاري شده است به دست آمد:

Y(TCE Removal, %)= +56.99-26.75 A+ 3.53 B+ 8.24 C-4.42 

D-3.94 AB- 2.44 AC-1.55 AD+0.5 BC-0.5 BD+0.000 CD+ 

1.61 A2- 5.29 B2- 5.21C2+2.52 D2                          1 معادله                                                                                                               

 C با زمان واکنش،  برابر   B  ،pH با  A برابر  با این توضیح که 
برابر با دوز nZVI و D برابر با غلظت TCE می باشد.

ضریب  می شود،  مشاهده  بالا  معادله  در  که  همان طور 
فاکتور  دو  و ضریب  بوده  منفی   TCE غلظت  و   pH فاکتورهای 

دیگر )دوز نانوذره و زمان واکنش( مثبت می باشد. ضرایب منفی 
دو  این  افزایش  با  که  هستند  امر  این  بیانگر   TCE غلظت  و   pH

متغیر، بازده حذف کاهش می یابد. درمقابل، مثبت  بودن ضرایب 
افزایش  با  این مطلب است که  فاکتورهای زمان و دوز، گویای 
آنجایی  از  می کند.  پیدا  افزایش  نیز  حذف  بازده  فاکتورها،  این 
می توان  است،  بزرگ تر  متغیر ها  سایر  به  نسبت   pH ضریب  که 
نتیجه گرفت که pH، مؤثرترین فاکتور در افزایش بازده می باشد. 
از  استفاده  با   1 معادله  در  آماری  ارزیابی  که  است  توجه  شایان 
ANOVA مدل درجه دوم سطح  واریانس  آنالیز  و  فیشر  آزمون 
شده  گزارش   5 جدول  در  آن  نتیجه  که  گرفت  صورت  پاسخ 
 ANOVA داده های  در جدول،  مندرج  اطلاعات  براساس  است. 
 ،F پارامتر  علاوه براین،  می کند.  تأیید  را  دوم  درجه  مدل  دقت 
از  کمتر  مقدار  و  است  میانگین  از  داده ها  انحراف  از  معیاری 
می باشد.  مدل  بودن  معنادار   معنای  به    ،Prob>F پارامتر   )0/05(
لازم به ذکر است که F برای مدل مورد استفاده در پژوهش حاضر 
معادل 87/01 به دست آمد که نشان می دهد مدل مورد استفاده از 
ادامه،  در  می باشد.  برخوردار  داده ها  تفسیر  برای  مناسب  توانایی 
این  انجام شد. در  به کمک آنالیز واریانس  متغیر ها  تأثیر  بررسی 
نتایج نشان می دهد که هر چهار فاکتور مستقل، اثرات  ارتباط، 
 lack( دارند. محاسبه عدم تطابق   TCE چشمگیري بر حذف
صحت داده هاي مدل باشد.  مي تواند دلیل خوبي براي   )of fit

پارامتر، مطلوب بوده و بدین معنا  نبودن این  درحقیقت، معنادار 
است که مدل به خوبي مي  تواند فرآیند حذف  TCE را در شرایط 
فاکتور مستقل فوق پیشگویي کند.  گوناگون ترکیب چهار 

)nZVI توسط TCE جدول 4: بهینه سازی پارامترهای مختلف جهت دستیابی به بالاترین درجه مطلوبیت پاسخ )تخریب

شرایط بهینه بازده تخریب TCE )درصد( در شرایط بهینه

pH زمان )دقیقه( غلظت TCE )میلی گرم در لیتر( دوز نانوذره )گرم در لیتر( آزمایشگاهی پیش بینی شده مطلوبیت

3/07 86 11 0/63 91/23 95/63 1
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برابر  شایان ذکر است که مقدار این پارامتر در بررسی پیش رو 
با 0/1638 به دست آمد. معنادار نبودن این پارامتر از دیگر شواهد 
می باشد.  داده ها  تفسیر  برای  انتخاب شده  مدل  مناسب  کارایی 

نمودار مربوط به داده های واقعی در برابر داده های پیش بینی شده 
داده ها  نرمال  بودن  احتمال  به  مربوط  نمودار  و  نرم افزار  توسط 
بررسی  به منظور  و  باقی مانده ها  برای   ،)normal probability(

جدول 5: آنالیز واریانس ANOVA مدل چند جمله اي درجه دو 

 P value 
Prob > F فاکتورمجموع مربعاتدرجه آزادیمیانگین مربعات آماره فیشر

>0/000187/01739/441410352/13Model

>0/00011009/988583/5418583/54A-pH

0/000917/57149/31149/32B-time

>0/000195/81814/281814/28C-Dose

0/000127/56234/261234/26D-TCE Concentration

0/01727/3062/02162/02AB

0/11672/8023/77123/77AC

0/30711/129/5519/55AD

0/73670/121/0011/00BC

0/73670/121/0011/00BD

1/00000/0000/00010/000CD

0/18171/9816/79116/79A2

0/000421/34181/351181/35B2

0/000520/74176/241176/24C2

0/04494/8541/23141/23D2

--8/5014118/98Residual

0/16382/3910/4310104/26Lack of Fit

--3/68414/73Pure Error

--2810471/12Corrected total

0/9886  R-Squared2/92Std. Dev.
0/9773  Adj R-Squared54/35Mean

0/9405  Pred R-Squared5/36 C.V. %
33/370  Adeq Precision623/53PRESS
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مناسب  بودن مدل بکار رفته، ترسیم شده است )نمودار  1ـ الف(. 
واقعی  مقادیر  با  پیش بینی شده  مقادیر  بین  ارتباط  1ـ ب،  نمودار 
این  طبق  می دهد.  نشان  تری کلرواتیلن  تخریب  فرآیند  در  را 
مقادیر  به  نزدیک  بسیار  آزمایشات،  از  حاصل  داده های  شکل، 
باقی مانده ها  نرمالیته  بررسی  علاوه براین،  می باشد.  پیش بینی شده 
مهم  فرض  یک  به عنوان   Probability  normal نمودار  توسط 
در  چنانچه  می باشد.  تعیین شده  آماری  مدل  چک کردن  برای 
تبعیت  نرمال  توزیع  از  باقی مانده ها  است،  داده شده  نشان  شکل 
نشان  که  می باشد  خطی  به صورت  نمودار  شکل  و  می کنند 
تری کلرواتیلن  تخریب  برای  کافی  کفایت  از  مدل  می دهد 

است.  برخوردار 

مطالعه‌سینتیک‌واکنش
زمان  به  نسبت   TCE غلظت  تغییرات  میزان  بررسی  جهت 
از بررسی های سینتیکی بهره برد. در این راستا، مدل های  می توان 
سینتیکی درجه صفر، اول و دوم مورد مطالعه قرار گرفتند که نتایج 
حاصل از آن در جدول 6 نشان داده شده است. با توجه به مقادیر 
مندرج   1 دقیقه/   )Kobs( واکنش  ثابت  نرخ  و  همبستگی  ضریب 
توسط   TCE حذف  سینتیک  که  می شود  مشخص  نمودارها،  در 
تبعیت  اول  درجه  سینتیکی  مدل  از  ظرفیتی،  صفر  آهن  نانوذرات 
می کند. به عبارت دیگر، سرعت حذف آلاینده با غلظت آن رابطه 
مستقیمی دارد. نرخ واکنش درجه اول می تواند به وسیله معادله 5 

محاسبه شود:

نمودار 1: بررسی باقی مانده ها برای بازده )درصد( در مدل در حذف TCE با استفاده از nZVI )الف، ب و ج(

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

42
36

77
2.

13
95

.2
.3

.5
.0

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

c.
m

az
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

25
-0

7-
12

 ]
 

                            12 / 17

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.24236772.1395.2.3.5.0
http://jhc.mazums.ac.ir/article-1-180-fa.html


56/ تخریب تری کلرو اتیلن توسط نانوذره آهن صفر ظرفیتی

مجله تحقیقات سلامت در جامعه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، پاییز 1395، دوره 2، شماره 3، 44-60

                                               )5(

نرخ   kobs و   TCE C غلظت  نرخ )سرعت( واکنش،   v که در آن 
ثابت واکنش درجه 1 می باشد. 

معادله نهایی درجه یک نیز به صورت زیر است:

                                                )6(

که در آن C0 غلظت اولیه TCE بوده و t زمان واکنش می باشد؛ 
خط  شیب  به وسیله  می تواند   1 درجه  واکنش  ثابت  نرخ  بنابراین، 

رگرسیون محاسبه شود: )ln(C/C0 در مقابل زمان.

بحث‌و‌نتیجه‌گیری
 
احیا  و  فرآیندهای تخریب  مهم در  بسیار  فاکتور های  از   pH

متغیر در محدوده  این  تأثیر  پژوهش حاضر،  در  به شمار می رود. 
11-3 بر فرآیند تخریب TCE بررسی شد و نتایج آن در شکل 
pH در  تغییرات  به  ارائه گردید. وابستگی شدید میزان حذف   2
نمودار مذکور به طور کامل مشهود می باشد؛ به نحوی که می توان 
دریافت بالاترین میزان حذف در pH= 3، معادل 82 درصد بوده 
pH، کاهش قابل توجهی در میزان  افزایش  با  است. علاوه براین، 
حذف مشاهده گردید که علت را می توان )به  اختصار( واکنش 

یون هیدروکسیل در شرایط قلیایی با نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی 
یافته  افزایش  بسیار   OH- تولید  میزان  قلیایی،  شرایط  در  دانست. 
سبب تولید اکسید/ هیدروکسید های آهن   nZVI با  و تماس آن 
از  زمان،  گذشت  با  شرایطی،  چنین  در  می شود.   )Fe(OH)2(
آلاینده  حذف  در  ظرفیتی  صفر  آهن  نانو ذرات  فعالیت  میزان 
آهن  هیدروکسیدهای  اکسید/  حقیقت،  در  شد.  خواهد  کاسته 
و  کرده  رسوب   nZVI بر  غیر فعال  لایه ای  به صورت  تولید شده 
غیرفعال   امر،  این  که  کرد  خواهد  احاطه  کامل  به شکل  را  آن 
که  به نحوی  داشت؛  خواهد  به دنبال  را  عامل حذف  کامل  شدن 
درصد   20/84 به  حذف  بازده   ،11 معادل   pH در  نمودار،  طبق 

می رسد ]20[.
از سوی دیگر، برخلاف شرایط قلیایی که یون هیدروکسیل 
پروتون  تولید  میزان  اسیدی،  شرایط  در  می کند،  تولید  را 
به ذکر است  افزایش چشمگیری می یابد. لازم   ،)H+( هیدروژن
که تولید پروتون هیدروژن از دو نظر اهمیت دارد؛ از یک   سو 
به  اتصال  توانایی  اسیدی،  شرایط  در  تولید شده  هیدروژن  یون 
بار  دارای   TCE که  آنجایی  از  و  دارد  را  حذف  عامل  سطح 
 TCE جذب  سبب  الکترواستاتیکی  جاذبه  نیروی  است،  منفی 
حقیقت،  در   می کند.  تخریب  را  آن  و  شده  حذف  عامل  سطح  بر 
و  یافته  افزایش  نانوذره،  با سطح  آلاینده  تماس  میزان  می توان گفت 

با گذشت  دیگر،  سوی  از  می یابد.  افزایش  تخریب  بازده  آن  پی  در 

ظرفیتی،  صفر  آهن  نانو ذرات  سطح  با  آلاینده  مداوم  تماس  و  زمان 

جدول 6: ضرایب رگرسیون و نرخ ثابت واکنش احیای TCE توسط نانوذره آهن صفر ظرفیتی در مدل های سینتیکی درجه صفر، یک و دو

عامل 
تخریب

درجه واکنش

درجه دودرجه یکدرجه صفر

معادله خط
ضریب 

همبستگی 
)R2(

نرخ ثابت 
 )Kobs( واکنش

دقیقه/1
معادله خط

ضریب 
همبستگی 

)R2(

نرخ ثابت 
 )Kobs( واکنش

دقیقه/1
معادله خط

ضریب 
همبستگی 

)R2(

نرخ ثابت 
 )Kobs( واکنش

دقیقه/1

NZVIy= -0/106x + 0/6940/8660/106y= -0/192x + 0/0290/9760/192y= 2/75x – 3/2240/957-5/496
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این  که  کرد  خواهد  احاطه  را  حذف  عامل  اطراف  غیر فعال  لایه ای 

آماده  و  فعال  لایه  یک  همیشه  و  شده  حل  اسیدی،  شرایط  در  لایه 

حذف موجود خواهد بود ]21[.

منفي شده  عامل حذف،  pH، شارژ سطحی  افزایش  با  درمقابل، 

و در اثر نیروي دافعه الکترواستاتیکی، میزان جذب آلاینده بر روی 

پژوهش  از  حاصل  نتایج   .]19،22،23[ کاهش مي یابد  نانوذره  سطح 

حذف مورد  در   )2012( همکاران  و   Petersen یافته های  با  حاضر 

 pH=  2/5 پژوهش،  این  در  می باشد.  مشابه   nZVI توسط   TCE 

آن،  علت  که  شد  محسوب  تجزیه  فرآیند  در  بهینه   pH به عنوان 

 pH این  در  استفاده  مورد  پلی الکترولیت  ترکیبات  آب گریز  بودن 

انتقال  برای  ترکیبات  این  بیشتر  گرفتن  قرار   دسترس  در   در  نتیجه،  و 

و   Choi  .]24[ است  شده  گزارش   nZVI سطح  به   TCE حمل  و 

 nZVI در سیستم فنتون TCE همکاران )2012( نیز به بررسی تجزیه

نرخ  که  نمودند  گزارش  و  پرداختند  بسته  سیستم  یک  در  مس  با 

 )II( مس  غلظت  با   nZVI فنتون  سیستم  در  درصدی   95 تخریب 

و   Wu علاوه براین،   .]2[ شد  حاصل   3 ثابت   pH و  میلی مولار   20

  1,1,1-TCA حذف  بررسی  به  خود  پژوهش  در   )2014( همکاران 

نمودند  گزارش  و  توسط Fe0 پرداختند  )1و1و1و-تری کلرو اتان( 

 pH در  زیرا  است؛  مطلوب تر   TCE تخریب  برای  پایین تر   pH که 

غیرمستقیم؛  به طور  می تواند  و  می یابد  افزایش   Fe0 پایین، خورندگی 

Fe0 ممانعت  بر روی سطح  از تشکیل لایه های اکسید آهن  اما قوی، 

داشته  به همراه  را   TCE سریع تر  تجزیه  نتیجه،  در  و  آورد  به عمل 

باشد ]21[. 

 TCE حذف  بر  نانوذره  دوز  تأثیر  از  با نتایج حاصل  مطابق 

گرم، کارایي   0/8 0/1تا  از  با افزایش دوز نانو ذرات   ،)2 )شکل 

از  بیش  آهن  نانوذرات  دوز  افزایش  با  اما  می یابد؛  حذف افزایش 

نمی بیند. علت  به خود  افزایش چشمگیری  کارایی حذف  مقدار،  این 

دوز نانوذرات، افزایش محل هاي  کارایي حذف با افزایش  افزایش 

نانوذرات  سطحي جذب و امکان برخورد بیشتر بین TCE با  فعال 

]25[؛  می باشد  و افزایش واکنش هاي اکسیداسیون و احیا  آهن 

حدف  توانایی  که  مکان هایی  پایین تر،  غلظت های  در  که  درحالی 

آلاینده را دارند، به مرور زمان غیر فعال شده و در نتیجه، بازده حذف 

در  نیز   )2005( همکاران  و   Bang ،ارتباط این  در  می یابد.  کاهش 

.]26[ یافتند  مشابهی دست  نتایج  به  مطالعه خود 

بررسی ارتباط بین تأثیر غلظت اولیه TCE بر کارایی حذف آن 

nZVI نشان داد که با افزایش غلظت آلاینده، بازده حذف،  توسط 

به صورتی که کارایی حذف از غلظت  می گیرد؛  به خود  نزولی  سیر 

10 به غلظت 100 میلي گرم در لیتر، حدود 15 درصد کاهش را نشان 

می دهد )شکل 3(. علت وجود رابطه معکوس بین غلظت آلاینده در 

مقابل بازده این است که با افزایش غلظت اولیه TCE، مولکول هاي 

در  یونیزه شده بیشتري روي سطح نانوذرات nZVI جذب مي شود. 

 TCE غلظت های بالای آلاینده، نانوذرات آهن صفر در اثر تخریب 

تخریب  قدرت  زمان،  به  مرور  و  شده  اکسید  دهالوژنیشن(،  )فرآیند 

مولکول هاي  جذب  دیگر،  سوی  از  می دهند.  دست  از  را  خود 

که  حذف  عامل  فعال  جایگاه های  اشغال  به  یونیزه شده TCE منجر 

شد  خواهد  دارند،  را  آن  تخریب  و  آلاینده  انداختن  دام  به  توانایی 

به دنبال  را  عامل حذف  با  آلاینده  مستقیم  تماس  امر، کاهش  این  که 

موضوع  این  یافت.  خواهد  کاهش  حذف  بازده  درنتیجه،  و  داشته 

در  ظرفیتی  صفر  آهن  نانوذرات  میزان  بودن  ثابت  که  است  بدیهی 

در سطوح فعال  کمبود  سبب   ،TCE غلظت  میزان  افزایش  مقابل 

بالاتر  میزان سرعت انتقال جرم در غلظت های  و  حذف  شده  عامل 

تخریب  سرعت  و  بازده  کاهش  به  منجر  امر،  این  و  کاهش مي یابد 

از  حاصل  نتایج  با  حاضر  پژوهش  راستا، یافته های  این  در  می شود. 

 )2005( همکاران  و   Bang  ،)2007( همکاران  و   Shu پژوهش های 

مطابقت دارد ]26، 23[. 

با افزایش  که  شد  مشاهده  حذف  تغییرات  بر  زمان  اثر  بررسی  در 

زمان تماس از 20 به 90 دقیقه، بازده حذف در تمامي غلظت های 

مورد بررسی افزایش می یابد؛ اما در زمان های بیشتر )90 تا 120 دقیقه(، 

اولیه  زمان های  در  بالا  بازده  می باشد.  بازده به شکل جزئي  افزایش 

است.  صفر  آهن  نانوذرات  سطح  فعال  بودن  و  تازه  از  ناشی  فرآیند، 
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سطح  فرآیند،  ابتدای  در  که  هستند  باور  این  بر  پژوهشگران  از  برخی 

عامل حذف دارای تخلخل بالایی است که این موضوع سبب می شود 

آلاینده زیادی جذب نانو ذرات آهن صفر شود و در ادامه، تخریب )دی 

زمان های  در  بازده  کاهش  علاوه براین،  بپیوندد.  به وقوع  هالوژنیشن( 

که با گذشت زمان،  باشد  دلیل  این  به  می تواند  دقیقه   90 از  بیشتر 

ظرفیتی بیشتر می شود  آهن صفر  نانو ذرات  میزان خوردگي در سطح 

با  می یابد.  کاهش  آلاینده  به  واکنش  آماده  و  تازه  سطح  درمقابل،  و 

از یک  افزایش زمان،  اثر   در  که  داشت  اذعان  می توان  ساده تر  بیانی 

پیدا  سو جایگاه هاي فعال براي اتصال آلاینده به عامل حذف کاهش 

می کند و از سوی دیگر، تعداد محصولات تولید شده از واکنش آهن 

پدیده سبب  TCE در محیط آبي افزایش مي یابد که این دو  با  صفر 

شدن  اکسید  مي شود.  کاهش کارایي حذف با افزایش زمان ماند 

احیای  و  اکسیداسیون  پتانسیل  کاهش  و  ظرفیتی  صفر  آهن  نانو ذرات 

آن از 0/44- به 0/7+، دلیل دیگری می باشد که برای کاهش بازده طی 

زمان در مطالعات مختلف به آن اشاره شده است. در پژوهش Yuan و 

همکاران )2012( در ارتباط با بررسی تخریب مؤثر TCE در آب های 

با استفاده از سرب، هیدروژن و اکسیژن تولید شده به روش  زیر زمینی 

الکتروشیمیایی و اکسیداسیون در حضور یون های آهن، بازده تخریب 

TCE در حضور Fe II در مدت زمان 100 دقیقه، به 92 درصد رسید. 

با  دارد؛  همخوانی  حاضر  پژوهش  یافته های  با  مذکور  پژوهش  نتایج 

این تفاوت که در پژوهش حاضر، طی مدت زمان کمتری به این بازده 

حذف دست یافتیم که این امر تأثیر بیشتر فرآیند بکاررفته در تخریب 

TCE در این پژوهش را نشان می دهد ]27[. در نهایت، می توان گفت 

سنتز شده  این پژوهش با هدف بررسي تأثیر نانوذرات آهن صفر  که 

از محیط هاي آبي، با استفاده از آنالیز آماري    TCE در حذف

آن، نانوذرات آهن  در  که  گرفت  انجام   )Box-Behnken(  RSM

و نتایج  احیا با موفقیت سنتز شدند  روش  از  استفاده  صفر ظرفیتي با 

نشان داد که تخریب TCE توسط نانوذرات صفر ظرفیتي، تحت تأثیر 

به طوري  دوز نانوذرات آهن بوده است؛  شرایط اسیدي محلول و 

بازده تجزیه  اسیدی،  شرایط  که با افزایش دوز نانوذرات و ایجاد 

افزایش یافته است. با توجه به نتایج مشخص می شود که روش طراحی 

Box-Behnken، ابزاری مفید برای یافتن شرایط بهینه به وسیله مطالعه 

سطح پاسخ می باشد. یافته های مطالعات سینتیکی نیز بیانگر این بود که 

از مدل سینتیکی  ظرفیتی،  صفر  آهن  توسط نانو ذرات   TCE حذف

درجه یک تبعیت می کند. در نهایت، یافته های این پژوهش نشان داد 

که کاربرد نانوذرات آهن، گزینه ای محتمل در تصفیه پساب هاي 

TCE می باشد. حاوي ترکیبات 

قدردانی

این پژوهش حاصل طرح تحقیقاتي مصوب دانشگاه علوم پزشکي و 

خدمات بهداشتي درماني ایران با کد طرح 27518ـ193ـ01ـ95 می باشد؛ 

بدین وسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران تشکر 

و قدردانی به عمل می آید.
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